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на автореферат диссертации Оськиной Юлии Александровны «Инверсионно- 
вольтамперометрическое определение родия в минеральном сырье на моди
фицированных свинцом графитовых электродах», представленной на соиска
ние ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.02 - 
аналитическая химия

Актуальность диссертационной работы Ю.А. Оськиной связана с ре
шением задач по разработке современных методик определения родия в ми
неральном сырье. Основная цель и задачи работы заключалась в выявлении 
особенностей электрохимического определения осадка свинец-родий на гра
фитовых электродах, модифицированных свинцом и разработке инверсион- 
но-вольтамперометрической (ИВ) методики определения родия в минераль
ном сырье.

Исходя из теории регулярных растворов разрабатывается термодина
мическая модель оценки составов интерметаллических соединений, образу
ющихся при электроосаждении осадка свинец-родий на поверхность графи
тового электрода. На основе разрабатываемой теории сделана оценка фазово
го состава РЬ, Rh-интерметаллидов.

Дана оценка лимитирующей стадии процесса селективного электро
окисления свинца из интерметалллического соединения РЬШъ.

Наиболее значимой является практическая часть работы, которая свя
зана с разработкой инверсионно-вольтамперометрической методики опреде
ления родия в минеральных объектах по пикам селективного электроокисле
ния свинца из интерметаллического соединения РЬгЯЬ.

Разработана экспрессная и экономичная методика пробоподготовки 
минеральных объектов для инверсионно-вольтамперометрического опреде
ления родия.

Из содержания автореферата следует, что работа выполнена на доста
точно высоком научном уровне и имеет большое практическое значение. Ре
зультаты диссертационной работы Ю.А. Оськиной прошли широкую апроба
цию на Международных и Всероссийских конференциях, автором опублико
вано 15 научных работ, в том числе имеются статьи журналах, индексируе
мых базами Scopus и Web of Science, получены 2 патента.

Замечания:
1. В работе имеются опечатки и неточности, например, на рис.5 пока

зан график зависимости, которая не проходит через начало координат, а из 
уравнения у = 0,979 х, следует, что график должен проходить через начало 
координат.

2. Уравнение (5) не имеет размерность площади и не соответствует 
числовому значению 0,01 см2.

Указанные замечания не снижают научную ценность и практическую 
значимость работы и не снижают общей положительной оценки работы

Диссертационная работа Оськиной Юлии Александровны «Инверсион
но- вольтамперометрическое определение родия в минеральном сырье на 
модифицированных свинцом графитовых электродах» выполнена в рамках



паспорта научной специальности 02.00.02 - Аналитическая химия. С точки 
зрения актуальности, объема проведенных исследований, научной новизны и 
практической значимости диссертация соответствует требованиям п. 9 “По
ложения о присуждении ученых степеней”, утверждённого Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изме
нениями постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 
2016 г. № 335), и может рассматриваться как завершенная научно
квалификационная работа, а её автор, Оськина Юлия Александровна, заслу
живает присуждения искомой ученой степени кандидата химических наук по 
специальности 02.00.02 - аналитическая химия.

Заведующий кафедры Общей и физической химии
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»,
доктор химических наук, доцент, Гунцов Александр Владимирович
625000, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 38
тел. +7(3452) 28-33-37
e-mail: guntsovav@tyuiu.ru

Доцент кафедры Общей и физической химии
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»,
кандидат химических наук, доцент, Хлынова Наталья Михайловна
625000, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 38
тел. +7(3452) 28-33-37
e-mail: hlynovanm@tyuiu.ru

mailto:guntsovav@tyuiu.ru
mailto:hlynovanm@tyuiu.ru

