Памятка студентам групп 5В21-2
В 4-ом семестре вы изучаете дисциплину «Материаловедение». Предмет материаловедения – то, из чего делаются все технические изделия: детали машин, инструменты, конструкции, т. е. как устроены конструкционные материалы, каковы их свойства, под влиянием чего они изменяются.

Наш курс состоит из 32 часов лекций и 16 часов лабораторных работ, форма отчётности – дифференцированный зачёт.

Оценка ставится в соответствии с положением об оценивании студентов ТПУ:



за 55–70 баллов – «удовлетворительно»,



за 71–90 баллов – «хорошо»,



за 91–100 баллов – «отлично»,



менее 55 баллов – «неудовлетворительно».
За что Вы получите свою оценку:

1. Максимальная сумма баллов по дисциплине – 100 баллов.

2. Лабораторные работы – по 2 балла за каждую (1 балл за входной контроль и 1 балл за своевременную защиту отчета), итого 20 баллов за 8 лабораторных работ (4 балла можно получить за качественное выполнение отчетов и ответы на дополнительные вопросы).
3. Ответы на вопросы текущего контроля на лекциях – до 10 баллов.
4. 3 контрольные работы по теоретическому материалу – по 10 баллов за контрольную. Контрольные проводятся в форме компьютерного тестирования (10 вопросов в варианте, за правильный ответ – 1 балл) или в письменном виде. Итого 30 баллов.

5. Итоговая зачётная работа по дисциплине – письменная, в билете 4 вопроса по 10 баллов за правильный ответ, максимальная оценка 40 баллов.

Таким образом, набирается: 20 + 10 + 30 + 40 = 100 баллов.
Лабораторные работы, пожалуйста, не пропускайте: отработка пропущенных работ обязательна!
Доцент кафедры МТМ


И. А. Хворова

ИФВТ ТПУ, кафедра МТМ, корпус 16Б, ауд. 227, тел. 41-95-59

П Л А Н

лабораторных работ по дисциплине «Материаловедение»
для студентов группы 5В21-2 ЭНИН на весенний семестр 2013/14 уч. г.

1. Определение твердости металлов и сплавов




2 часа

2. Кристаллизация. Ее влияние на строение и свойства металла

2 часа

3. Пластическая деформация, наклеп и рекристаллизация


2 часа
4. Диаграммы состояния и термическая обработка сплавов


2 часа
5. Микроструктура углеродистых сталей





2 часа

6. Структура, свойства и применение чугунов




2 часа
7. Закалка углеродистых сталей






2 часа

8. Отпуск закалённой углеродистой стали





2 часа
                                                                                                             Всего: 16 часов



Доцент кафедры МТМ



И. А. Хворова
