1. Классификация методов упрочнения поверхности при пластической поверхностной деформации, при поверхностной термической обработке, при химико-термической обработке.

2. Механизмы упрочнения поверхностного слоя при пластической поверхностной деформации, при поверхностной термической обработке, при химико-термической обработке.

3. Технологические параметры процессов упрочнения поверхности при  пластической поверхностной деформации, при поверхностной термической обработке.

4. Технологические параметры процессов упрочнения поверхности при  химико-термической обработке, при термомеханической обработке.

5. Классификация методов упрочнения поверхности согласно схемам А, Б, С из лекций 
6. Классификация методов упрочнения поверхности при пластической поверхностной деформации, при поверхностной термической обработке, при химико-термической обработке.

7. Механизмы упрочнения поверхностного слоя при пластической поверхностной деформации, при поверхностной термической обработке, при химико-термической обработке.

8. Технологические параметры процессов упрочнения поверхности при  пластической поверхностной деформации, при поверхностной термической обработке.

9. Технологические параметры процессов упрочнения поверхности при  химико-термической обработке, при термомеханической обработке.

10. Классификация методов упрочнения поверхности согласно схемам А, Б, С из лекций 

11. Классификация методов упрочнения поверхности при пластической поверхностной деформации, при поверхностной термической обработке, при химико-термической обработке.

12. Механизмы упрочнения поверхностного слоя при пластической поверхностной деформации, при поверхностной термической обработке, при химико-термической обработке.

13. Технологические параметры процессов упрочнения поверхности при  пластической поверхностной деформации, при поверхностной термической обработке.

14. Технологические параметры процессов упрочнения поверхности при  химико-термической обработке, при термомеханической обработке.

15. Классификация методов упрочнения поверхности согласно схемам А, Б, С из лекций 

16. Классификация методов упрочнения поверхности при пластической поверхностной деформации, при поверхностной термической обработке, при химико-термической обработке.

17. Механизмы упрочнения поверхностного слоя при пластической поверхностной деформации, при поверхностной термической обработке, при химико-термической обработке.

18. Технологические параметры процессов упрочнения поверхности при  пластической поверхностной деформации, при поверхностной термической обработке.

19. Технологические параметры процессов упрочнения поверхности при  химико-термической обработке, при термомеханической обработке.

20. Классификация методов упрочнения поверхности согласно схемам А, Б, С из лекций 

21. Классификация методов упрочнения поверхности при пластической поверхностной деформации, при поверхностной термической обработке, при химико-термической обработке.

22. Механизмы упрочнения поверхностного слоя при пластической поверхностной деформации, при поверхностной термической обработке, при химико-термической обработке.

23. Технологические параметры процессов упрочнения поверхности при  пластической поверхностной деформации, при поверхностной термической обработке.

24. Технологические параметры процессов упрочнения поверхности при  химико-термической обработке, при термомеханической обработке.

25. Классификация методов упрочнения поверхности согласно схемам А, Б, С из лекций 

