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ЗАДАЧА № 2
В соответствии с формулой Ричардса—Чечётта Q=kd2 составить схемы обработки следующих химических проб.
Проба 1 представлена медноколчеданной рудой. Распределение меди неравномерное. Масса пробы 8кг, диаметр максимальных частиц 50мм.
Проба 2 представлена оловосодержащей рудой кварц-касситеритового типа. Распределение олова весьма неравномерное. Масса пробы 12кг, диаметр максимальных частиц 70мм. 
Проба 3 взята на полиметаллическом месторождении. Оруденение весьма неравномерное. Масса пробы 14кг, диаметр максимальных частиц 50мм.
ЗАДАЧА № 12
В соответствии с формулой Ричардса—Чечётта Q=kd2 составить схемы обработки следующих химических проб.
Проба 1 представлена медноколчеданной рудой. Распределение меди неравномерное. Масса пробы 32кг, диаметр максимальных частиц 80мм.
Проба 2 представлена оловосодержащей рудой кварц-касситеритового типа. Распределение олова весьма неравномерное. Масса пробы 8кг, диаметр максимальных частиц 50мм. 
Проба 3 взята на полиметаллическом месторождении. Оруденение весьма неравномерное. Масса пробы 25кг, диаметр максимальных частиц 30мм.
ЗАДАЧА № 112
В соответствии с формулой Ричардса—Чечётта Q=kd2 составить схемы обработки следующих химических проб.
Проба 1 представлена медноколчеданной рудой. Распределение меди неравномерное. Масса пробы 60кг, диаметр максимальных частиц 70мм.
Проба 2 представлена оловосодержащей рудой кварц-касситеритового типа. Распределение олова весьма неравномерное. Масса пробы 20кг, диаметр максимальных частиц 30мм. 
Проба 3 взята на полиметаллическом месторождении. Оруденение весьма неравномерное. Масса пробы 10кг, диаметр максимальных частиц 50мм.
