Список 

научных трудов

Погребенкова Валерия Матвеевича

	№
	Наименование работы, 

ее вид
	Форма работы
	Выходные данные
	Кол

стр.
	Соавторы

	1
	Исследование спекания окиси магния (тезисы)
	Печ.
	Тез. XX обл. науч.-тех. конф. –Новосибирск, 1977
	2
	Усов П.Г., Верещагин В.И.

	2
	Закономерности спекания алюмомагнезиальной шпинели (тезисы)
	Печ.
	Там же
	2
	Верещагин В.И., Зелин-ский В.Ю.

	3
	Влияние добавок на структуру и свойства спеченной окиси магния (тезисы)
	Печ.
	Тез. Всесоюз. науч.-тех. конф. –Новосибирск, 1978
	2
	Верещагин В.И.

	4
	Некоторые особенности технологии получения керамических материалов на основе окиси магния и алюмомагнезиальной шпинели (статья)
	Печ.
	Матер. регион. науч.-практ. конф. «Молодые ученые специалисты – народному хозяй-ству».– Томск, 1977
	3
	Зелинский В.Ю.

	5
	Влияние добавок на спекание и рекристаллизацию минералов системы MgO - Al2O3 (тезисы)
	Печ.
	Тез. X Всесоюз. Со-вещания по экспер. и технич. минера-логии и петрогра-фии.– Киев, 1978
	2
	Верещагин В.И., Зелин-ский В.Ю.

	6
	Исследование процессов взаимодействия хроматной связки с наполнителями при получении материалов на основе окислов (тезисы)
	Печ.
	Тез. обл. науч.-тех. конф. «Молодые химики Кузбасса - 60-летию ВЛКСМ». – Кемерово, 1978
	3
	Верещагин В.И., Сенни-ков С.Г.

	7
	О роли некоторых добавок в реакции образования MgAl2O4 (тезисы)
	Печ.
	Тез. 7 Всесоюз. Со-вещания по кинети-ке и механизму реакций в тв. теле.– Черноголовка, 1978
	3
	Верещагин В.И., Зелин-ский В.Ю.

	8
	Условия низкотемпературного синтеза MgAl2O4 из окислов (статья)


	Печ.
	Журнал прикладной химии. – 1979. – №5
	6
	Верещагин В.И., Зелин-ский В.Ю.

	9
	Связь структуры и активности материалов системы MgO-Al2O3 в твердофазных процессах (тезисы)
	Печ.
	Тез. Всесоюз. Со-вещания «Реальная структура неорг. жа-ростойких и жаро-прочных матер.».– Первоуральск, 1979 
	1
	Верещагин В.И., Зелин-ский В.Ю.

	10
	Физико-химические процессы взаимодействия модификаторов с дисперсным оксидом магния (тезисы)
	Печ.
	Тез. 23 обл. науч.-тех. конф., посвящ. Дню Радио. – Новосибирск, 1980
	3
	Верещагин В.И.

	11
	Механизм активации модификаторами процесса твердофазного спекания дисперсного оксида магния (тезисы)
	Печ.
	Тез. регион. науч.-практич. конф. «Молодые ученые и специалисты – наро-дному хозяйству». – Томск, 1980
	3
	–

	12
	Влияние модифицирующих добавок на структуру и прочность магнезиальнооксидной керамики (тезисы)
	Печ.
	Тез. Всесоюз. конф. «Физ.-хим. аспекты прочных жаростой-ких неорг. матер.».– Запорожье, 1986  
	1
	Верещагин В.И.

	13
	Влияние модифицирующих добавок на механизм и кинетику спекания дисперсного оксида магния (тезисы)
	Печ.
	Тез. 9 Всесоюз. Со-вещания по кинетике и механизму хим. реакций в тв. теле. – Черноголовка, 1986
	3
	Верещагин В.И.

	14
	Получение обрабатываемой керамики (статья)
	Печ.
	Деп. рук. № 25/1336 М., ВНИИИС, 1986
	5
	Беломестнова Э.Н., Решня А.В., Зубаре-ва О.И.

	15
	Влияние способа механической обработки на термическую деструкцию мусковита (тезисы)
	Печ.
	Тез. Х юбилейного Всесоюз. Симпози-ума по мех. эмис. и механо-химии тв. тел. – М., 1986–С.199
	1
	Соколова Н.В., Лузин А.В., Вере-щагин В.И.

	16
	Возможность использова-ния слюды при производ-стве керамических материалов (статья)
	Печ.
	Депон. рук. № 25/1336 М., ВНИИИС, 1986
	4
	Верещагин В.И., Ряби-нина М.В.

	17
	Использование мусковита в качестве плавня керамических масс (тезисы)
	Печ.
	Тез. Всесоюз. науч.-тех. семинара «Керамика-86». – М., 1986
	1
	Рябинина М.В.

	18
	Синтез и свойства слюдокерамики из отходов флогонита (тезисы)
	Печ.
	Там же
	1
	Беломестнова Э.Н., Кара-мнов А.И.

	19
	Возможности использования безжелезистых диопсидовых и волластонитовых пород для производства глазурей (статья)
	Печ.
	Матер. Всесоюз. межвед. Совещания «Перспективы испо-льзования диопс. и волласт. сырья Юж-ного Прибайкалья». – Иркутск, 1987
	2
	Майдуров В.А., Вере-щагин В.И.

	20
	Использование диопсида в майоликовых массах (статья)
	Печ.
	Там же
	3
	Майдуров В.А., Погре-бенкова Т.В., Беляева Т.И.

	21
	Облицовочные материалы из отходов полипропилена и природных наполнителей (тезисы)
	Печ.
	Тез. Всесоюз. конф. «Ускорение НТ прогресса в пром. строительн. матер.». – Белгород, 1987 
	1
	Хабас Т.А.

	22
	Комплексное использова-ние слюдяных сланцев в технологии строительных материалов (тезисы)
	Печ.
	Там же 
	1
	Скрипникова Н.К., Погре-бенкова Т.В.

	23
	Исследование влияния характера контактных явлений на границе слюда-стекло на свойства спеченных слюдокомпо-зитов (статья)
	Печ.
	Адгезия расплавов и пайка материалов. Вып. 20, 1988. Киев, Наукова думка
	3
	–

	24
	Комплексное использова-ние слюдянских диопси-довых пород в производ-стве тонкой и строитель-ной керамики (тезисы)
	Печ.
	Тез. Всесоюз. науч.-тех. семинара «Керамика-90».– М., 1990
	2
	Верещагин В.И., Жму-ровский В.И.

	25
	Пневмоимпульсная технология измельчения компонентов и смесей компонентов керамических шихт (тезисы)
	Печ.
	Там же
	2
	Пачин В.Н., Лузин А.В., Верещагин В.И., Вака-лова Т.В.

	26
	Комплексное использова-ние слюдянских диопсидо-вых пород в производстве тонкой и строительной керамики (статья)
	Печ.
	Экспресс-обзор 

«Пр-во строит.матер» Серия 5 – Керамичес-кая пром-ть. Вып.5, М., 1990, с.9-11
	3
	Верещагин В.И., Жму-ровский В.И., Майду-ров В.А.

	27
	Диопсидовые породы – универсальное сырье для производства керамических и других силикатных материалов (брошюра)
	Печ.
	Аналитический обзор, ВНИИЭСМ серия 5, Керамиче-ская промышлен-ность, вып.2, М., 1991, 60 с.
	60
	Верещагин В.И., Алексе-ев Ю.И., Рез-ницкий Л.З., Васильев Е.П. НекрасоваЕ.А

	28
	Новые строительные материалы из магнийсодержащего сырья (тезисы)
	Печ.
	Тез. школы семина-ра «Физика и химия твердого тела». –Благовещенск, 1991
	1
	Верещагин В.И., Филина С.В., Жму-ровский В.И.

	29
	Высокопрочная тонкостенная майолика (статья)
	Печ.
	Информационный листок № 117-92. Томск, ЦНТИ, 1992
	2
	Верещагин В.И.

	30
	Геолого-технологические исследования безжелезистых диопсидовых пород (брошюра)
	Печ.
	Препринт. Иркутск, 1992. ИЗК СОРАН
	52
	Верещагин В.И., Алексе-ев Ю.И., Рез-ницкий Л.З., Васильев Е.П. НекрасоваЕ.А

	31
	Комплексное использова-ние слюдянских диопси-довых пород в производ-стве тонкой и строитель-ной керамики (тезисы)
	Печ.
	Тез. школы-семинара «Новые технологии и оборудование в пр-ве керамики». – М.: 1992
	2
	 Верещагин В.И., Жмуровский в.И.

	32
	Улучшение качества майолики из легкоплавких глин с использованием железистых диопсидовых пород (статья)
	Печ.
	Экспресс-обзор «Пром-ть керам. матер.» Серия 5 «Керам. пром-ть». – М.: 1994.– Вып. 3-4
	3
	Верещагин В.И.

	33
	Повышение качества керамической плитки (статья)
	Печ.
	Там же
	3
	Верещагин В.И., Ивинс-кая Л.И.

	34
	Получение и исследование керамических пигментов на основе природных минералов (статья)
	Печ.
	Межотрасл. науч. конф. «Керамика в народном хоз-ве». – М.: 1994
	2
	Седельникова М.Б.

	35
	Участие нейтрофилов в биоградации минеральной фазы кости (статья)
	Печ.
	Сб. «Актуальные проблемы соврем-енной онкологии». – Томск, 1994, вып. 11
	4
	Щепеткин И.А., Карлов А.В.

	36
	Керамические пигменты на основе природных силикатов (статья)


	Печ.
	МНТК «Керамика в народном хоз-ве». –М., 1994
	1
	Седельникова М.Б.

	37
	Использование природных силикатов для получения керамических пигментов (тезисы)
	Печ.
	Тез. Междунар. конф «Ресурсо- и энерго-сберег. технологии строит. матер.».– Белгород, 1995
	1
	Седельникова М.Б., Вере-щагин В.И.

	38
	Получение и исследование керамических пигментов на основе природных силикатов (тезисы)
	Печ.
	Тез. Всерос. сове-щания «Наука и технология силикат-ных материалов». –М., 1995
	1
	Седельникова М.Б., Вере-щагин В.И.

	39
	Использование природных минералов для получения керамических пигментов (тезисы)
	Печ.
	Тез. докл. МНТК, Самара, 1995
	1
	Седельникова М.Б.

	40
	Керамические пигменты на основе отходов нефтехимического производства (статья)
	Печ.
	Сб. «Основные проблемы охраны геологической среды». – Томск, ТГУ, 1995
	3
	Седельникова М.Б., Вере-щагин В.И.

	41
	Использование природных минералов для получения керамических пигментов (статья)
	Печ.
	Там же
	5
	Седельникова М.Б., Вере-щагин В.И.

	42
	Особенности использования цеолитов в технологии строительной керамики (тезисы)
	Печ.
	Тез. науч.-тех. конф. Новосибирск, 1996
	2
	Вакалова Т.В., Мель-ник Е.Д.

	43
	Исследование возможности использования природных цеолитов в прибочных массах (тезисы)
	Печ.
	Там же
	1
	Вакалова Т.В., Мель-ник Е.Д.

	44
	Улучшение качества керамической облицовочной плитки (статья)
	Печ.
	Матер. науч.-практич. конф., посвящ. 100-летию ТПУ. – Томск, 1996
	1
	Верещагин В.И., Мель-ник Е.Д.

	45
	Керамические облицовочные материалы на основе природных цеолитов (статья)
	Печ.
	Там же
	1
	Вакалова Т.В., Мельник Е.Д., Швагру-ков Д.А.

	46
	Получение керамических пигментов на основе кальций-магниевых силикатов (статья)
	Печ.
	Там же
	1
	Седельникова М.Б., Вере-щагин В.И.

	47
	Использование природных цеолитов в производстве строительной керамики (статья)
	Печ.
	Матер. Междунар. конф. по химии и хим. технологии. –Новосибирск, 1996
	1
	Мельник Е.Д., Кости-ков К.С.

	48
	Керамические пигменты на основе природных цеолитов (статья)
	Печ.
	Там же
	1
	Седельникова М.Б., Функ А.А.

	49
	Керамические пигменты на основе кальций- магние-вых силикатов (статья)
	Печ.
	Стекло и керамика. – 1996. – № 1-2
	3
	Седельникова М.Б., Вере-щагин В.И.

	50
	Получение керамической плитки с использованием отходов нефтехимического производства (статья)
	Печ.
	Матер. Междунар. науч-тех. конф. «Ре-сурсосберег. техно-логии в пр-ве строит. матер.». –Новосибирск, 1997
	2
	Мельник Е.Д., Кости-ков К.С.

	51
	Облицовочные керамические материалы на основе некондицион-ного цеолитсодержащего сырья (статья)
	Печ.
	Там же
	2
	Верещагин В.И., Мель-ник Е.Д.

	52
	Теплоизоляционные керамические строительные материалы из местного сырья (статья)
	Печ.
	Там же
	2
	Верещагин В.И., Мишу-нина Н.В.

	53
	Использование некондици-онных цеолитов в энерго-сберегающей технологии производства строительной керамики (статья)
	Печ.
	Там же
	2
	Верещагин В.И., Мель-ник Е.Д., Зубов А.Н.

	54
	Получение керамических пигментов на основе цеолита (статья)
	Печ.
	Матер. Междунар. науч.-тех. конф.  «Резервы производ-ства строит. матер.». – Барнаул, 1997
	1
	Седельникова М.Б.

	55
	Получение самоглазурующейся керамической плитки на основе природных цеолитов (статья)
	Печ.
	Там же
	1
	Верещагин В.И., Мель-ник Е.Д.

	56
	Цеолитсодержащие породы – перспективное сырье в производстве керамических строитель-ных материалов (статья)
	Печ.
	Там же
	1
	Верещагин В.И., Мель-ник Е.Д.

	57
	Санитарно-строительная керамика из местного сырья (статья)
	Печ.
	Там же
	1
	Костиков К.С., Решет-ников А.А

	58
	Повышение качества санитарно-строительной керамики (статья)
	Печ.
	Там же
	1
	Костиков К.С. Решетников А.А. Вере-щагин В.И.

	59
	Самоглазурующаяся керамическая плитка на основе природных цеолитов (статья)
	Печ.
	Матер. 15 регион. науч.-тех. конф. «Технологии и материалы». –Красноярск, 1997
	2
	Верещагин В.И., Мель-ник Е.Д.

	60
	Керамические пигменты на основе талька (статья)
	Печ.
	Стекло и керамика. – 1997. – № 11
	4
	Седельникова М.Б., Вере-щагин В.И.

	61
	Использование минераль-ного сырья Сибири для получения самоглазу-рующихся керамических плиток (статья)
	Печ.
	Там же
	3
	Верещагин В.И., Мель-ник Е.Д.

	62
	Bioaktiv keramik material fur wiederherstellung der knochengewebe (статья)
	Печ.
	Biomedizinische Technik. – Munchen, 1997–B. 42, s.409-410
	2
	Karlov A.V., Vereschagin V.I.

	63
	Керамический биоактивный материал для восстановления костной ткани (статья)
	Печ.
	Матер. Всерос. конф. «Актуальные пробле-мы здравоохранения Сибири». – Ленинск-Кузнецкий, 1998.
	3
	Карлов А.В., Верещагин В.И.

	64
	Использование природных цеолитов для получения керамических облицо-вочных плиток (статья)
	Печ.
	Стекло и керамика.– 1998 – № 1
	3
	Верещагин В.И., Мель-ник Е.Д.

	65
	Цеолиты – сырье для керамических пигментов (статья)
	Печ.
	Стекло и керамика.– 1998.– № 2
	2
	Седельникова М.Б., Вере-щагин В.И.

	66
	Получение керамических пигментов с диопсидовой структурой из талька (статья)
	Печ.
	Стекло и керамика.– 1998.– № 5
	3
	Седельникова М.Б., Вере-щагин В.И.

	67
	Строительная керамика на основе сухарных глин и непластичного сырья Байкальского региона (монография)
	Печ.
	Монография. Изд-во ИркГТУ, Иркутск, 1998
	362
	Азаров Г.М., Верещагин В.И., Вака-лова Т.В.

	68
	Керамические пигменты со структурой диопсида и анортита на основе волластонита (статья)
	Печ.
	Стекло и керамика. – 1999. – №2
	3
	Седельникова М.Б., Вере-щагин В.И.

	69
	Топазовая руда – перспективное сырье в производстве фарфора (статья)
	Печ.
	Сб. «Комплексное промышл. освоение месторождения «Копна» (по матер. Всерос. науч.-практич. конф.). – Кемерово, 1999
	4
	Костиков К.С., Решет-ников А.А., Голованов В.М.

	70
	Минеральное сырье Сибирского региона в технологиях алюмосили-катных огнеупоров (статья)


	Печ.
	Там же
	4
	Вакалова Т.В., Хабас Т.А.

	71
	Использование кварц-серицитовых пород района месторождения «Копна» для получения тонкой керамики (статья)
	Печ.
	Там же
	2
	Решетников А.А., Агеенко Н.Ф.

	72
	Топазовый концентрат – перспективное сырье для получения керамических пигментов (статья)
	Печ.
	Там же
	2
	Неволин В.М.

	73
	Получение и исследование керамических пигментов на основе топазита (статья)
	Печ.
	Матер. науч.- практич конф. «Химия и хим. технология на рубеже тысячелетий». – Томск, 2000. – Т. I
	3
	Неволин В.М., Седель-никова М.Б.

	74
	Керамические пигменты со структурой муллита на основе топаза и каолинита (статья)
	Печ.
	Там же
	3
	Неволин В.М., Седель-никова М.Б.

	75
	Керамические пигменты на основе топазита (статья)
	Печ.
	Матер. регион. науч.-практич. конф. «Поли-функциональные хим. матер. и технологии». – Томск, 2000
	1
	Неволин В.М., Седель-никова М.Б.

	76
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