Вопросы к контрольной работе № 1

1. Классификация материалов по степени кристалличности и их характеристика.

2. Что такое металл и чем вызвано увеличение электросопротивление металлов при нагреве.

3. Что такое кристаллическая решетка и чем определяется расстояние между атомами в решетке?
4. Точечные дефекты в реальных кристаллах?
5. Виды линейных дефектов в кристаллах?
6. Что является силой процесса кристаллизации?
7. Чем определяется скорость самопроизвольной кристаллизации?
8. Как влияет степень переохлаждения на строение поликристаллических тел?
9. Что происходит с веществом при равновесной температуре?

10. Что такое напряжение и виды напряжений?

11. Cтадии реагирования материала на возрастающее напряжение и их характеристика?

12. Поясните причину исчезновения упругой деформации.
13. Как осуществляется пластическая деформация кристалла и поликристалла?

14. Разрушение металлов. Определение, механизм.

15. Чем отличается условный предел текучести от предела текучести?

16. Приведите характеристики прочности и пластичности, определяемые при растяжении.

17. Что такое твердость металлов и методы ее измерения?
18. Как определяется сопротивление металлов ударному нагружению.

19. Что такое хладноломкость и в каких единицах она измеряется?

20. Что такое усталость и предел усталости (выносливости)?
21. Сущность деформационного упрочнения металлов?
22. Пути повышения прочности металлов?
23. Типы кристаллических решеток металлов?
24. Элементарная кристаллическая решетка и ее основные параметры?
25. Причина анизотропии свойств в кристалле?

26. Причина квазиизотропности свойств в поликристалле?

27. Цель модифицирования при кристаллизации?

28. Чем отличается самопроизвольная кристаллизация от  несамопроизвольной?

29.  Покажите и опишите строение реального слитка металла.
30. В чем различие и сходство вторичной и первичной кристаллизации?
31. В чем отличие методов определения твердости по Бринеллю и Роквеллу?

32. Что обозначают символы: НВ, НRС, σупр. , σ0,2, σв , σ-1, КСV, КСU, КСТ, δ,Ψ.
33. Что такое хладноломкость и в каких единицах она измеряется?
