1. Маркировка углеродистых и легированных сталей, чугунов.

2. Опишите изменения в структуре доэвтектоидной стали при нагреве до линии солидуса диаграммы железо-карбид железа.

3. Опишите изменения в структуре эвтектоидной стали при нагреве до  линии солидуса диаграммы железокарбид железа.

4. Опишите изменения в структуре заэвтектоидной стали при нагреве  до линии солидуса диаграммы железо-карбид железа.

5. Поясните понятия «перегрев» и «пережог» стали, они проявляются и способ устранения.

6. Приведите и поясните диаграмму изотермического превращения аустенита стали У8.

7. Какие структуры образуются при диффузионном превращении аустенита?  В чем отличие друг от друга?  Свойства.

8. Что такое мартенсит и при каких условиях он образуется?

9. Cвойства мартенситной структуры?

10. Как изменяются свойства и какие превращения происходят при  нагреве мартенситной структуры?

11. Что такое термическая обработка и ее цель?

12.  Обоснуйте выбор режимов под закалку  для доэвтектоидной стали.

13. Обоснуйте выбор режимов под закалку для заэвтектоидной стали.

14. Что такое закаливаемость и прокаливаемость и от чего они зависят?
15. Способы закалки, их достоинства и недостатки.

16. Виды отпуска и их назначение. Свойства стали после отпуска.

17. Назначение отжига и нормализации. Виды отжига.

18. Цель поверхностной закалки и как она осуществляется?
19. Химико-термическая обработка. Виды ХТО.

