
Вариант 1 

1. Перечислите варианты получения заготовки методом пластического 

деформирования. Опишите подробно получение поковки (для чего и когда 

используется, достоинства и недостатки). 

2. Какой из вариантов отрезки прутка является самым производительным, а 

какой наименее производительным? Опишите диапазоны диаметров, 

получаемых этими способами. 

3. Что такое литниковая система и для чего ее используют? 

 


