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Рис. 

 Схема процесса карбонизации аммонизированного рассола:
1 - колонна предварительной карбонизации; 2 - теплообменник; 3 - первый промыватель газа колонн; 4 - центробежный насос; 5 - осадительная карбонизационная колонна.

