Вопросы «Катализ и технология катализаторов».

1. Физическая адсорбция. Изотерма Ленгмюра.
2. Понятие хемосорбции, отличие хемосорбции от физической адсорбции.
3. Теория промежуточных поверхностных соединений.

4. Суть теории активных ансамблей.

5. Правило Борескова Г.К., понятие удельной активности.

6. Суть прогнозирования каталитической активности веществ на основе метода Бренстеда–Поляни.

7. Основные требования, предъявляемые к катализаторам.

8. Отравление катализаторов.

9. Промоторы. Их влияние на свойства катализаторов.

10. Типы современных носителей и требования, предъявляемые к ним.

11. Факторы, влияющие на пористую структуру катализатора.
12. Способы компактирования контактных масс.
13. Способы производства катализаторов.
14. Получение контактных масс методом осаждения.
15. Получения контактных масс методом влажного смешения.
16. Получение контактных масс методом сухого смешения.

17. Метод приготовления катализатора плавлением.

18. Стадии метода осаждения, позволяющие регулировать пористую структуру катализаторов.
19. Стадии процесса приготовления катализаторов методом нанесения.

20. Характеристики катализатора, влияющие на гидравлическое сопротивление слоя.

21. Основные марки катализаторов в ТНВ.
22. Технология катализатора ГИАП-16.

23. Технология приготовления катализатора ГИАП-3.
24. Катализаторы, используемые в процессе конверсии СО.

25. Технология катализатора СТК.

26. Технология катализатора НТК-4.

27. Схема восстановления катализатора НТК-4.

28. Технология катализатора СА-1 (дробленая форма).

29. Технология катализатора СА-1 (гранулированная форма).
30. Технология катализатора КН-2.

31. Технология катализатора СНМ-1.

32. Технология катализатора АВК-10М.

33. Технология катализатора АПК-2.
34. Характеристики ванадиевых КМ.
35. Технология контактной массы БАВ.

36. Технология контактной массы СВД.

37. Технология контактной массы СВС.

38. Технология контактной массы КС.

