КрИСТАЛЛИЗАЦИЯ
Зависимость свободной энергии жидкого и твёрдого металла от температуры:  Ts – теоретическая температура кристаллизации







КрИСТАЛЛИЗАЦИЯ
Схема кристаллизации: в единицу времени в каждой единице объёма возникает определённое число зародышей (центров) кристаллизации.
Их количество зависит от степени переохлаждения.







КрИСТАЛЛИЗАЦИЯ
Зависимость числа центров (ч.ц.) и скорости роста кристаллов (с.р.) от скорости охлаждения (Vохлаждения) и степени переохлаждения (T).







КрИСТАЛЛИЗАЦИЯ
Образование кристаллов медного купороса (CuSO4) из раствора
Кристаллы, образовавшиеся раньше, выросли до значительных размеров и приобрели характерную форму. Кристаллы, появившиеся позднее, мелкие и образуют сложный рисунок, накладываясь друг на друга.







КрИСТАЛЛИЗАЦИЯ
Структура реального слитка:
1 – мелкозернистая корка,
2 – зона столбчатых кристаллов,
3 – зона крупных равноосных кристаллов,
4 – усадочная раковина







КрИСТАЛЛИЗАЦИЯ
Виды изломов металла в зависимости от скорости охлаждения (Vохлаждения) и степени переохлаждения (T):
а – после быстрого охлаждения излом вязкий (матовый, мелкозернистый);
б – после медленного охлаждения излом хрупкий (блестящий, крупнозернистый).
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