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Деформация и разрушение металлов


 



Деформация и разрушение металлов

	Реакция металла на возрастающее напряжение
	Упругая деформация 
	Пластическая деформация
	Разрушение
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Движение краевой дислокации





Движение краевой дислокации



Скольжение дислокации подобно перемещению гусеницы


Лапки гусеницы, оторванные от земли, – это дефект.
Дислокация (недостроенная атомная плоскость) – это дефект.
Движется дефект, а в итоге смещается вся гусеница или вся верхняя 
часть кристалла.
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Перемещение одной дислокации через кристалл





                     Деформация монокристалла


 Линии 
скольжения		                                                                 
в кристалле



                          Деформация
                      поликристалла



Художественная ковка: роза
Материал –
сталь



Способы упрочнения металлов и сплавов:
упрочнение самими дислокациями;
упрочнение границами зерен; 
упрочнение твердым раствором;
упрочнение дисперсными частицами второй фазы



