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Прочность:
стандартный образец для испытаний



Прочность:
испытательный комплекс МИРИ-100К:
испытания на растяжение и на изгиб



Прочность:
диаграмма растяжения
(I – область упругой деформации,
II - область пластической деформации,
   III – область разрушения)



Прочность:
диаграмма растяжения
(характеристики прочности)



Твердость

Твердомеры:
 - Роквелла
 - Бринелля
 - Виккерса








Твердость:
замер микротвердости двух разных зерен

 










Вязкость:
маятниковый копер













Усталость:
усталостный излом











Усталость:
циклические испытания













Хладноломкость:
знаком «х» отмечен температурный порог хладноломкости











