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Скопление дислокаций у препятствия («лес дислокаций»)




Источник Франка-Рида

Отрезок 
дислокации А-А1 
огибает 
препятствия
 в точках А и А1, 
замыкается 
и образует 
дислокационную петлю





Источник Франка-Рида
(электронная фотография)
Участок дислокации начинает выгибаться



Источник Франка-Рида
(электронная фотография)
Дислокационные петли – результат действия источника Франка-Рида




Изменение микроструктуры и свойств металла при наклепе





Изменение микроструктуры и свойств деформированного металла при нагреве




