УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН
	Дисциплина
	Химическое сопротивление материалов 
и защита от коррозии  (6 кр., 216 ч.)
	Число недель                         18
Лекции, ч                                 32
Практика, ч                             16

Лаб. работы, ч                        16
Итого ауд. занятий, ч             64
Самост. работа, ч                  152

	Кафедра
	ОХХТ ИФВТ ТПУ
	

	Институт, семестр
	ИПР, курс 3-й, семестр 5-й, экз.
	

	Группы
	4К51
	

	Лектор
	Коршунов А.В. 
	


	Нед.
	Лекции
	Практические занятия
	Лабораторные работы

	1.
	1. Проблема разрушения материалов под действием природных и техногенных факторов. Классификация коррозионных процессов по механизму, условиям протекания, виду разрушений.
	1. Показатели коррозии
	

	2.
	2. Качественные и количественные характеристики коррозионного процесса.
	
	1. Жаростойкость металлов и сплавов

	3.
	3. Физико-химические закономерности высокотемпературной газовой коррозии металлов.
	2. Термодинамика и кинетика химической коррозии
	

	4.
	4. Влияние состава и структуры металлических материалов на протекание коррозии в газах и жидких неэлектролитах.
	
	2. Объемный показатель скорости коррозии

	5.
	5. Термодинамика электрохимической коррозии.
	3. Диаграммы Пурбе
	

	6.
	6. Кинетика электрохимической коррозии.
	
	3. Э/х показатели коррозии металлов и сплавов

	7.
	7. Факторы, влияющие на протекание катодных и анодных процессов при коррозии. Коррозионные диаграммы.
	4. Скорость э/х коррозии
	

	8.
	8. Механизм разрушения материалов в условиях электрохимической коррозии.
	
	4. Коррозионная диаграмма Ст3 в морской воде

	9.
	Конференц-неделя

	10.
	9. Общие принципы защиты от коррозии. Коррозионные испытания и мониторинг. 
	5. Методы коррозионных испытаний
	

	11.
	10. Пассивная защита от коррозии: легирование, покрытия, обработка среды. 
	
	5. Коррозионная агрессивность грунта

	12.
	11. Электрохимическая защита металлических конструкций от коррозии. 
	6. Методы защиты от коррозии
	

	13.
	12. Снижение влияния коррозионных процессов на стадии проектирования и эксплуатации металлоконструкций.
	
	6. Защита от коррозии с использованием ингибиторов

	14.
	13. Коррозионная стойкость основных конструкционных металлов и сплавов
	7. Принципы повышения коррозионной стойкости 
	

	15.
	14. Неметаллические конструкционные материалы
	
	7. Протекторная защита

	16.
	15. Устойчивость к разрушению неметаллических материалов в природных и технологических средах.
	8. Расчет защитного потенциала трубопровода  
	

	17.
	16. Коррозия оборудования в добывающих и перерабатывающих отраслях промышленности.
	
	8. Определение оптимальных параметров ЭХЗ

	18.
	Конференц-неделя


	Учебники и учебные пособия:

1. Кац Н.Г., Стариков В.П., Парфенова С.Н. Химическое сопротивление материалов и защита оборудования нефтегазопереработки от коррозии. – М.: Машиностроение, 2011. – 436 с.
2. Семенова И.В., Флорианович Г.М., Хорошилов А.В. Коррозия и защита от коррозии. – М.: Физматлит, 2002. – 336 с. 
3. Жук Н.П. Курс теории коррозии и защиты металлов. – М.: Металлургия, 1976. – 476 с.
	Таблица рейтинга:
Практ. занятия (1 б):     8х1 =8  баллов 

Лаб. работы (2 б):         8x2 = 16 баллов

ИДЗ   (1 б):                    1х16 = 16 баллов

Руб. контроль (2):          2x10 = 20 баллов

Допуск к экз. (мин.):       33 балла
Экзамен:                         40 баллов 

Итого:                              100 баллов




Оценка «отлично» выставляется за 90 и более баллов, «хорошо» – за 70–89 баллов,

«удовлетворительно» – за 55–69 баллов.
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Зав. кафедрой ОХХТ ____________      Ан В.В.
