СТАТУС ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Каждый нижестоящий по статусу документ должен удовлетворять требованиям вышестоящих и может только усугублять эти требования, но не смягчать.

	Уровень документов
	Обозначения
	Назначение

	Законодательные (Федеральные Законы)
	...-ФЗ
	Устанавливают общие законы на федеральном уровне

	Общие основополагающие
	ГОСТы, государственные технические регламенты
	В части контроля и диагностирования объектов содержат общие положения, требования, термины и определения, классифицируют чувствительность

	Отраслевые основополагающие
	ОСТы, отраслевые технические регламенты
	В части контроля и диагностирования объектов уточняют общие требования к его проведению на конкретных видах объектов в конкретной отрасли

	Нормативные
	Некоторые ОСТы, ПБ, а также РД, РТМ, СНиП, ТУ, КД
	В части контроля и диагностирования объектов определяют объем контроля, нормы на чувствительность и разбраковку конкретных объектов по конкретным методам НК

	Методические, технологические
	Некоторые ОСТы, РД, а также методики и МУ
	Описывают методологию (технологию) контроля конкретных объектов по конкретным методам НК

	Исполнительские
	Инструкции (И-..., ТИ ...) и технологические карты контроля (ТК...)
	Являются непосредственным инструктивным документом на месте производства работ


НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЗК И ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ
	Объекты:
	Нормативные документы

	
	Статус
	Наименование

	1
	2
	3

	1. Объекты котлонадзора:

	1.1. Паровые и водогрейные котлы.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

ГОСТ 22727-88. Контроль неразрушающий. Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля.

ГОСТ 17410-78. Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные цилиндрические. Методы ультразвуковой дефектоскопии.

	
	Отраслевые основополагающие
	ОСТ 5.5550-85. Контроль неразрушающий. Полуфабрикаты и изделия металлические. Ультразвуковой метод измерения толщины. 

	
	Нормативные
	ПБ 10-574-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.
РД 34.17.310-96. Сварка, термообработка и контроль качества при ремонте трубных систем котлов и паропроводов в период эксплуатации. 

РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с). Сварка, термообработка и контроль качества трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования. 

	
	Методические, технологические
	РД 34.17.310-96.

РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с).

РД 34.17.302-97 (ОП 501 ЦД-97). Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения.
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	1.2. Электрические котлы.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

ГОСТ 22727-88. Контроль неразрушающий. Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля.

ГОСТ 17410-78. Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные цилиндрические. Методы ультразвуковой дефектоскопии.

	
	Отраслевые основополагающие
	ОСТ 5.5550-85. Контроль неразрушающий. Полуфабрикаты и изделия металлические. Ультразвуковой метод измерения толщины. 

	
	Нормативные
	ПБ 10-575-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных.

РД 34.17.310-96. Сварка, термообработка и контроль качества при ремонте трубных систем котлов и паропроводов в период эксплуатации.

РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с). Сварка, термообработка и контроль качества трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования.

	
	Методические, технологические
	РД 34.17.310-96.

РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с).
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	1.3. Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 24036-80. Сосуды и аппараты стальные сварные. Технические требования.
ГОСТ Р 52630-2006. Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия.
ГОСТ 50599-93. Сосуды и аппараты стальные сварные высокого давления. Контроль неразрушающий при изготовлении и эксплуатации.

ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

ГОСТ 22727-88. Контроль неразрушающий. Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля.

	
	Отраслевые основополагающие
	СТО 00220256-005-2005. Швы стыковых, угловых и тавровых сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового контроля 

ОСТ 26-01-134-81. Сосуды и детали трубопроводов высокого давления. Методы ультразвуковой дефектоскопии кованых заготовок.

ОСТ 26-11-09-85. Поковки и штамповки сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового контроля.

ОСТ 5.5550-85. Контроль неразрушающий. Полуфабрикаты и изделия металлические. Ультразвуковой метод измерения толщины.

	
	Нормативные
	ПБ 03-576-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

СТО 00220256-005-2005. Швы стыковых, угловых и тавровых сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового контроля 

	
	Методические, технологические
	РД 34.17.302-97 (ОП 501 ЦД-97). Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения.
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	1.4. Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой свыше 115°С.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

ГОСТ 17410-78. Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные цилиндрические. Методы ультразвуковой дефектоскопии.

	
	Отраслевые основополагающие
	ОСТ 5.5550-85. Контроль неразрушающий. Полуфабрикаты и изделия металлические. Ультразвуковой метод измерения толщины.

ОСТ 26-01-134-81. Сосуды и детали трубопроводов высокого давления. Методы ультразвуковой дефектоскопии кованых заготовок.

	
	Нормативные
	ПБ 10-573-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

РД 34.17.310-96. Сварка, термообработка и контроль качества при ремонте трубных систем котлов и паропроводов в период эксплуатации. 

РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с). Сварка, термообработка и контроль качества трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования.

	
	Методические, технологические
	РД 34.17.310-96. 

РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с).
РД 34.17.302-97 (ОП 501 ЦД-97). Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения.
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	1.5. Барокамеры.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 24036-80. Сосуды и аппараты стальные сварные. Технические требования.

ГОСТ 50599-93. Сосуды и аппараты стальные сварные высокого давления. Контроль неразрушающий при изготовлении и эксплуатации.
ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

ГОСТ 22727-88. Контроль неразрушающий. Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля.

	
	Отраслевые основополагающие
	СТО 00220256-005-2005. Швы стыковых, угловых и тавровых сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового контроля.
ОСТ 26-11-09-85. Поковки и штамповки сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового контроля.
ОСТ 5.5550-85. Контроль неразрушающий. Полуфабрикаты и изделия металлические. Ультразвуковой метод измерения толщины.

	
	Нормативные
	ПБ 03-576-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.
СТО 00220256-005-2005. Швы стыковых, угловых и тавровых сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового контроля

	
	Методические, технологические
	РД РОСЭК 04-010-98. Методические указания по техническому диагностированию и продлению срока службы барокамер.

РД 34.17.302-97 (ОП 501 ЦД-97). Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения.
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	2. Системы газоснабжения (газораспределения):

	2.1. Наружные газопроводы:

	2.1.1. Наружные газопроводы стальные.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

ГОСТ 17410-78. Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные цилиндрические. Методы ультразвуковой дефектоскопии.

	
	Отраслевые основополагающие
	ОСТ 5.5550-85. Контроль неразрушающий. Полуфабрикаты и изделия металлические. Ультразвуковой метод измерения толщины.

ОСТ 26-01-134-81. Сосуды и детали трубопроводов высокого давления. Методы ультразвуковой дефектоскопии кованых заготовок.

ОСТ 36-75-83. Контроль неразрушающий. Сварные соединения трубопроводов и конструкций. Ультразвуковой метод.

	
	Нормативные
	ПБ 12-529-03. Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.

ПБ 12-609-03. Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы.

СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

СП 42-102-2004. Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб.

СП 62.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы
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	2.1.2. Наружные газопроводы из полиэтиленовых и композиционных материалов.
	Отраслевые основополагающие
	СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

	
	Нормативные
	ПБ 12-529-03. Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.

ПБ 12-609-03. Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы.

СП 42-101-2003. 

СП 62.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы

	2.2. Внутренние газопроводы стальные.
	Отраслевые основополагающие
	ОСТ 5.5550-85. Контроль неразрушающий. Полуфабрикаты и изделия металлические. Ультразвуковой метод измерения толщины.

ОСТ 26-01-134-81. Сосуды и детали трубопроводов высокого давления. Методы ультразвуковой дефектоскопии кованых заготовок.

ОСТ 36-75-83. Контроль неразрушающий. Сварные соединения трубопроводов и конструкций. Ультразвуковой метод.

	
	Нормативные
	ПБ 12-529-03. Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.

ПБ 12-609-03. Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы.

СП 42-102-2004. Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб.

СП 62.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы
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	2.3. Детали и узлы, газовое оборудование.
	Отраслевые основополагающие
	ОСТ 5.5550-85. Контроль неразрушающий. Полуфабрикаты и изделия металлические. Ультразвуковой метод измерения толщины.

ОСТ 26-01-134-81. Сосуды и детали трубопроводов высокого давления. Методы ультразвуковой дефектоскопии кованых заготовок.

	
	Нормативные
	ПБ 12-529-03. Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.

ПБ 12-609-03. Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы.

СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы.


	3. Подъемные сооружения:

	3.1. Грузоподъемные краны.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

	
	Нормативные
	ПБ 10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

РД 24.090.97-98 Оборудование подъемно-транспортное. Требования к изготовлению, ремонту и реконструкции металлоконструкций грузоподъемных кранов.

	
	Методические, технологические
	РД РОСЭК-001-96. Машины грузоподъемные. Конструкции металлические. Контроль ультразвуковой. Основные положения.

РД РОСЭК-006-97. Машины грузоподъемные. Толщинометрия ультразвуковая. Основные положения.

	3.2. Подъемники (вышки).
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

	
	Нормативные
	ПБ 10-611-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек).

	3.3. Канатные дороги.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

	
	Нормативные
	ПБ 10-559-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных и буксировочных канатных дорог.
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	3.4. Фуникулеры.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

	
	Нормативные
	РД 10-528-03.

	3.5. Эскалаторы.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

	
	Нормативные
	ПБ 10-77-94. Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов.

	3.6. Лифты.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

ГОСТ 24507-80. Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии.

	
	Нормативные
	ПБ 10-558-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов. 

	
	Методические, технологические
	РД 10-72-94. Методические указания по обследованию лифтов, отработавших нормативный срок службы.

РД 10-98-95. Методические указания по проведению технического освидетельствования пассажирских, больничных и грузовых лифтов.

РД РОСЭК-02-008-96. Лифты пассажирские, больничные и грузовые. Контроль неразрушающий. Основные положения. 

	3.7. Краны-трубоукладчики.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

	
	Нормативные
	ПБ 10-157-97. Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков.

	3.8. Краны-манипуляторы.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

	
	Нормативные
	ПБ 10-257-99. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов-манипуляторов.
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	3.9. Платформы подъемные для инвалидов.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

	
	Нормативные
	ПБ 10-403-01. Правила устройства и безопасной эксплуатации платформ подъемных для инвалидов.

	3.10. Крановые пути.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 4121-76. Рельсы крановые.

	
	Методические, технологические
	РД 10-138-97. Методические указания. Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин.


	4. Объекты горнорудной промышленности:

	4.1. Здания и сооружения поверхностных комплексов рудников, обогатительных фабрик, фабрик окомкования и аглофабрик.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

	
	Нормативные
	ПБ 03-498-02. Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом.

ПБ 03-553-03. Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом.

СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.

	
	Методические, технологические
	РД 06-565-03. Методические указания о порядке продления срока службы технических устройств, зданий и сооружений с истекшим нормативным сроком эксплуатации в горнорудной промышленности.

	4.2. Шахтные подъемные машины.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

ГОСТ 24507-80. Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии.

	
	Нормативные
	ПБ 03-553-03. Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом.
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	4.3. Горно-транспортное и горно-обогатительное оборудование.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

ГОСТ 24507-80. Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии.

	
	Нормативные
	ПБ 03-498-02. Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом.

ПБ 03-553-03. Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом.

Руководство по ультразвуковой дефектоскопии одноковшовых экскаваторов

	
	Методические, технологические
	Руководство по ультразвуковой дефектоскопии деталей одноковшовых экскаваторов

	5. Объекты угольной промышленности:

	5.1. Шахтные подъемные машины.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

ГОСТ 24507-80. Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии.

	
	Нормативные
	ПБ 03-553-03. Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом.

	5.2. Вентиляторы главного проветривания.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 24507-80. Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии.

	
	Нормативные
	ПБ 03-553-03. Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом.

ПБ 03-590-03. Правила устройства, монтажа и безопасной эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов.
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	5.3. Горно-транспортное и углеобогатительное оборудование.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

ГОСТ 24507-80. Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии.

	
	Нормативные
	ПБ 03-498-02. Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом.

ПБ 03-553-03. Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом.

РД 05-325-99. Нормы безопасности на основное горно-транспортное оборудование для угольных шахт.
Руководство по ультразвуковой дефектоскопии одноковшовых экскаваторов

	
	Методические, технологические
	Руководство по ультразвуковой дефектоскопии деталей одноковшовых экскаваторов

	6. Оборудование нефтяной и газовой промышленности:

	6.1. Оборудование для бурения скважин.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

ГОСТ 24507-80. Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии.

	
	Нормативные
	ПБ 08-623-03. Правила безопасности при разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений на континентальном шельфе.
РД 08-272-99. Требования безопасности к буровому оборудованию для нефтяной и газовой промышленности.

	6.2. Оборудование для эксплуатации скважин.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

ГОСТ 24507-80. Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии.

	
	Нормативные
	ПБ 08-623-03. Правила безопасности при разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений на континентальном шельфе.
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	6.3. Оборудование для освоения и ремонта скважин.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

ГОСТ 24507-80. Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии.

	
	Нормативные
	ПБ 08-623-03. Правила безопасности при разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений на континентальном шельфе.

	
	Методические, технологические
	РД 08-195-98. Инструкция по техническому диагностированию состояния передвижных установок для ремонта скважин.

	6.4. Оборудование газонефтеперекачивающих станций.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

ГОСТ 24507-80. Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии.

	
	Нормативные
	ПБ 08-624-03. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

	6.5. Газонефтепродуктопроводы.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

ГОСТ 24507-80. Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии.

	
	Нормативные
	ПБ 08-622-03. Правила безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств

ПБ 08-624-03. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

ВСН 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Ч.1. Миннефтегазстрой, 1989.

РД-08.00-60.30.00-КТН-046-1-05. Неразрушающий контроль сварных соединений при строительстве и ремонте магистральных нефтепроводов.

СТО Газпром 2-2.4-083-2006. Инструкция по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов

	
	Методические, технологические
	ВСН 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Ч.1. Миннефтегазстрой, 1989.
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	6.6. Резервуары для нефти и нефтепродуктов.
	Нормативные
	ПБ 08-624-03. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2012 г. № 780 “Об утверждении Руководства по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов”

	
	Методические, технологические
	Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту. Госкомнефтепродукт СССР, 1986.

РД 03-420-01. Инструкция по техническому обследованию железобетонных резервуаров для нефти и нефтепродуктов.

РД 08-95-95. Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов.


	7. Оборудование металлургической промышленности:

	7.1. Металлоконструкции технических устройств, зданий и сооружений
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

ГОСТ 24507-80. Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии.

	
	Нормативные
	ПБ 11-493-02. Общие правила безопасности для металлургических и коксохимических производств.

СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.

	7.2. Газопроводы технологических газов
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

	
	Нормативные
	ПБ 11-544-03. Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха.
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	7.3. Цапфы чугуновозов, стальковшей, металлоразливочных ковшей.
	Нормативные
	ПБ 11-493-02. Общие правила безопасности для металлургических и коксохимических предприятий и производств.
ПБ 11-551-03. Правила безопасности в литейном производстве.

ПБ 11-552-03. Правила безопасности в сталеплавильном производстве.

ПБ 11-542-03. Правила безопасности в доменном производстве.

ПБ 11-519-02. Правила безопасности в прокатном производстве.

ПБ 11-562-03. Правила безопасности в трубном производстве.

ПБ 11-543-03. Правила безопасности в коксохимическом производстве.

ПБ 11-547-03. Правила безопасности в ферросплавном производстве.

ПБ 11-541-03. Правила безопасности при производстве глинозема, алюминия, магния, кристаллического кремния и электротермического силумина.

ПБ 11-556-03. Правила безопасности при производстве сурьмы и ее соединений.

ПБ 11-555-03. Правила безопасности при производстве порошков и пудр из алюминия, магния и сплавов на их основе.

ПБ 11-554-03. Правила безопасности при производстве никеля, меди и кобальта.

ПБ 11-549-03. Правила безопасности в производстве благородных металлов, сплавов и их полуфабрикатов.

ПБ 11-548-03. Правила безопасности при производстве циркония, гафния и их соединений.

ПБ 11-588-03. Правила безопасности при производстве губчатого титана и титановых порошков.

ПБ 11-550-03. Правила безопасности при производстве ртути.

	
	Методические, технологические
	МТ-РТС-ГП-01-95. Методика ультразвукового контроля цапф ковшей, транспортирующих расплавленный металл.

МТ-РТС-ГП-04-96. Методика ультразвукового контроля крюков и удлинителей крюковых подвесок металловозных кранов.
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	8. Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств:

	8.1. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

	
	Нормативные
	ПБ 09-540-03. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.

ПБ 09-563-03. Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств.

	8.2. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением свыше 16 МПа.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

	
	Нормативные
	ПБ 09-540-03. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.

ПБ 09-563-03. Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств.

	8.3. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под вакуумом.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

	
	Нормативные
	ПБ 09-540-03. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.

ПБ 09-563-03. Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств.

ПБ 03-576-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.
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	8.4. Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ.
	Нормативные
	Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2012 г. № 780 “Об утверждении Руководства по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов”

	
	Методические, технологические
	Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту. Госкомнефтепродукт СССР, 1986.

	
	Исполнительские
	РД 03-380-00. Инструкция по обследованию шаровых резервуаров и газгольдеров для хранения сжиженных газов под давлением.

РД 03-420-01.Инструкция по техническому обследованию железобетонных резервуаров для нефти и нефтепродуктов.

	8.5. Изотермические хранилища.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

	
	Нормативные
	ПБ 09-566-03. Правила безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением.

	8.6. Криогенное оборудование.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

	
	Нормативные
	ПБ 09-566-03. Правила безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением.

	8.7. Оборудование аммиачных холодильных установок.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

	
	Нормативные
	ПБ 09-595-03. Правила безопасности аммиачных холодильных установок.

	8.8. Печи, котлы ВОТ, энерготехнологические котлы и котлы-утилизаторы.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

	
	Методические, технологические
	РД 03-421-01. Методические указания по проведению диагностирования технического состояния и определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов.
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	8.9. Компрессорное и насосное оборудование.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 24507-80. Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии.

	
	Нормативные
	ПБ 03-582-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах.

	8.10. Центрифуги, сепараторы.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

ГОСТ 24507-80. Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии.

	
	Отраслевые основополагающие
	СТО 00220256-005-2005 — Швы стыковых, угловых и тавровых сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового контроля 

ОСТ 5.5550-85. Контроль неразрушающий. Полуфабрикаты и изделия металлические. Ультразвуковой метод измерения толщины. 

	
	Методические, технологические
	РД 03-421-01. Методические указания по проведению диагностирования технического состояния и определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов.

	8.11. Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

	
	Отраслевые основополагающие
	СТО 00220256-005-2005 — Швы стыковых, угловых и тавровых сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового контроля 

ОСТ 5.5550-85. Контроль неразрушающий. Полуфабрикаты и изделия металлические. Ультразвуковой метод измерения толщины. 

	
	Нормативные
	ПБ 03-576-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.
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	8.12. Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

	
	Нормативные
	Приказ № 784-12 от 27.12.12 о введении в действие Руководства по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов». 

СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.

	11.  Здания и сооружения (строительные объекты):

	11.1.  Металлические конструкции
	Общие основополагающие
	ГОСТ 10922-90. Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия.

ГОСТ 14098-91. Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры.

ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

	
	Отраслевые основополагающие
	ОСТ 36-58-81. Конструкции строительные стальные. Сварка. Основные требования.

	
	Нормативные
	СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.

СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

СП 53-101-98. Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций.

РТМ 393-94. Руководящие технические материалы по сварке и контролю качества соединений арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций
РД 34.15.132-96. Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов.
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	11.2.  Бетонные и железобетонные конструкции;
	Общие основополагающие
	ГОСТ 10922-90. Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия.

ГОСТ 14098-91. Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры.
ГОСТ 23858-79. Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки.
ГОСТ 17624-87. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.

ГОСТ 18105-86. Бетоны. Правила контроля прочности.

ГОСТ 23858-79. Бетон и железобетонные изделия. Методы испытаний материалов.

ГОСТ 26134-84. Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости.

	
	Отраслевые основополагающие
	СП 63.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения

	
	Нормативные
	СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции.

СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
ГОСТ 23858-79. Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки.
СТО 02495307-002-2008. Ультразвуковой контроль сварных соединений арматуры в железобетонных конструкциях.
РТМ 393-94. Руководящие технические материалы по сварке и контролю качества соединений арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций.

	11.3.  Каменные и армокаменные конструкции.
	Общие основополагающие
	ГОСТ 24332-88. Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии.

	
	Отраслевые основополагающие
	СП 15.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*. Каменные и армокаменные конструкции

	
	Нормативные
	СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.

	
	Методические, технологические
	СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений


