1. Перечислите основные технологии 3Д печати металлическими порошками и полимерами

2. Опишите технологию изготовления деталей методом SLS
3. Опишите технологию изготовления деталей методом EBM
4. Перечислите основные достоинства и недостатки 3Д печати методом SLS
5. Перечислите основные достоинства и недостатки 3Д печати методом EBM

6. Перечислите основные группы материалов в современном машиностроении

7. Перечислите основные способы получения деталей в современном машиностроении

8. Опишите с приведением схемы устройство лазерного 3Д принтера

9. Опишите с приведением схемы устройство электронно-лучевого 3Д принтера

10. Опишите работу с приведением схемы механизма ракельного нанесения порошка

11. Опишите с приведением схемы работу механизма экструзии полимера

12. Какие материалы используются в настоящее время для 3Д печати

13. Перечислите основные свойства металлов.

14. Что такое композиционные материалы, принцип создания композитов, приведите примеры.

15. Опишите методы изготовления композиционных материалов с помощью 3Д печати.

16. Что такое прочность, характеристики прочности?

17. Что такое пластичность, характеристики пластичности?

18. Опишите метод измерения твердости по Роквеллу.
19. Опишите метод измерения твердости по Бринеллю.
20. Что такое твердость, характеристики твердости?

21. Как определяются пределы прочности, текучести, упругости?

22. Как определяются пределы характеристики пластичности?
23. Что такое ударная вязкость, характеристики ударной вязкости?

24. Основные триботехнические характеристики материалов? Как они измеряются?
25. Что такое долговечность? Как её определить?

26. Какими параметрами должен обладать порошок для 3Д печати?
27. Перечислите и опишите характеристики формы порошка для аддитивных технологий.

28. Опишите методики получения порошка для аддитивных технологий.

29. Опишите метод получения порошка для аддитивных технологий путем газовой атомизации.

30. Как влияет газонасыщеность сплава на качество и свойства напечатанных изделий методами SLS и EBM?
31. Опишите методики определения среднего размера частиц порошка.

32. От чего зависит качество поверхности деталей получаемых методами лазерной и электронно-лучевой 3Д печати?
33. От чего зависят механические свойства деталей получаемых методами лазерной и электронно-лучевой 3Д печати?
34. Как влияет наличие окисной пленки на поверхности порошка при электронно-лучевой печати на процесс формирования детали

35. Как влияет форма порошка на процесс 3Д печати методами SLS и EBM?
36. В какой атмосфере осузствляется 3Д печать методами SLS и EBM?

