1. Дефекты кристаллического строения.

2. Опишите процессы, идущие при рекристаллизационном отжиге металлов. Как выбрать температуру рекристаллизационного отжига?
3. Опишите процесс пластической и упругой деформации поликристаллов.

4. Что такое наклеп, процессы происходящие в структуре материала при наклепе.

5. Опишите механизм кристаллизации металлов.

6. Перечислите характеристики прочности металлов и дайте им краткое описание.

7. Способы измельчения зерна при кристаллизации металлов.

8. Какие процессы происходят при горячей и холодной деформации.

9. Что такое твердость? Основные методы измерения твердости.

10. Что такое степень переохлаждения и как она влияет на строение металлов в процессе кристаллизации?
11. Какие процессы происходят при горячей и холодной деформации.

12. Что такое твердость? Основные методы измерения твердости.

