1. Дефекты кристаллического строения.

2. Перечислите основные операции обработки металлов давлением.

3. Опишите процесс создания литейной формы при литье в оболочковые формы.

4. Опишите процесс пластической и упругой деформации поликристаллов.

5. Опишите механизм кристаллизации металлов.

6. Устройство и принцип работы доменной печи.

7. Приведите схему точечной электроконтактной сварки, приведите области применения такой сварки.

8. Перечислите характеристики прочности металлов и дайте им краткое описание.

9. Опишите процессы, происходящие в материалах при рекристаллизационном отжиге.

10. Перечислите наиболее важные литейные свойства металлов. 

11. Схема кислородного конвертера. Последовательность операций по выплавке стали в кислородных конвертерах.

12. Приведите схемы штамповки в открытых и закрытых штампах, в чем их основное отличие.

13. Основные этапы получения стали в металлургическом производстве.

14. Дайте определение терминам: главное движение резание, движение подачи. Укажите, какие из них сообщаются заготовке, какие инструменту при обработке резанием на токарном станке.

15. Что называется сталями, чугунами. Основные типы сталей и чугунов. 

16. Поэтапно опишите технологический процесс создания песчано-глинистых форм.

17. Напишите чему (заготовке или инструменту) сообщается главное движение резания, движение подачи при фрезеровании и при сверлении.

18. Какие процессы происходят при горячей и холодной деформации.

19. Перечислите и дайте описание основным фазам в сплавах железо-углерод. 

20. Опишите процесс получения отливок литьем по выплавляемым моделям.

21. Приведите схему прессования полых профилей. Перечислите основные недостатки прессования.
22. Виды твердых растворов. Дайте им краткое описание.
23. Опишите виды отпуска сталей. 

24. Приведите схему ручной дуговой сварки.

25. Химические соединения, краткое описание.

26. Расшифруйте марки сталей Ст.2 кп, 18ХГТ, сталь 40ХН, У8А, ХВГ, Р18, Г13
27. Что такое сварочная дуга, основные этапы зажигания дуги.

28. Приведите схему, отражающую устройство и работу мартеновской печи.

29. Опишите механизм пластической деформации и разрушения реальных металлов.

30. Дайте определение понятию рекристаллизации. Что происходит в процессе рекристаллизации в структуре материала.

31. Приведите схему стыковой электроконтактной сварки, точечной электроконтактной сварки.

32. Области применения, достоинства и недостатки центробежного литья.
33. Виды отжига. Опишите процессы, происходящие в материалах при отжиге.

34. Что такое степень переохлаждения, как она влияет на микроструктуру получаемых отливок.

35. Опишите процессы, происходящие в структуре стали, при её закалке. 

36. Перечислите и приведите схемы основных способов прокатки.

