Вопросы ко II коллоквиуму

1. Дать понятие морфотропии, морфотропным изменениям 
2. Причины морфотропных изменений

3. Дать понятие автоморфотропии, примеры

4. Как представить силикаты в виде морфотропного ряда? 

5. Какая форма кремнекислородного радикала соответствует соотношению М/Si = 0:1, 1:2, 3:4, 1:1, 3:2, 2:1?
6. Изобразить схему преобразования кубического и гексагонального типов кристаллов в низшие типы

7. Что такое полиморфизм, полиморфные переходы?

8. Дать понятие полиморфных модификаций
9. Перечислить основные типы полиморфизма

10.  Чем отличаются реконструктивные и дисторсионные переходы?

11.  Привести примеры стабилизации полиморфных соединений

12.  Какие закономерности в изменении симметрии кристаллов проявляются при повышении температуры и давления?

13.  Дать определение политипизма.

14.  В чём заключается отличие полиморфных модификаций от политипных модификаций?
15. Способы обозначения политипов.

16.  Для каких силикатов характерно проявление политипизма?

17.  Дать определение изоморфизма.

18.  Типы изовалентного изоморфизма

19.  Основные типы гетеровалентного изоморфизма

20.  Перечислить основные факторы изоморфной взаимозаместимости в кристаллах

21.  Что представляют собой диагональные ряды Гольдшмидта-Фесмана?

22. Способы получения кристаллических веществ.

23.  Механизмы роста кристаллов из расплава.

24.  От чего зависит  огранка кристалла?

25.  Закон постоянства углов между растущими гранями.
26.  Что называют идеальной и реальной формой кристалла?

27.  Привести примеры идеальных и реальных форм

28.  В чём заключаются причины появления искажённых форм кристаллов?

29. Что такое эпитаксия, автоэпитаксия?

30.  От чего зависит кристаллизационная способность расплава?
31. Как зависит вязкость силикатных расплавов и их кристаллизационная способность от химического состава?

32. Какие структуры могут образовываться при охлаждении кислых и средних силикатных расплавов?

33.  Какие структуры образуются при охлаждении основных силикатных расплавов?

34.  В чём заключается свойство вариативности?

35.  Какую структуру имеют кристаллические материалы, полученные путём кристаллизации по неравновесной схеме?

36.  Как изменяется кристаллизационная способность при изменении симметрии?
37. Способы выращивания монокристаллов из расплава
