Приложение № 1.3 к приказу ректора № 52/од  от  « 10 » _07_ 2007 г.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

                                                                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                                                                                                      Зав.кафедрой___________





                                                                                              ______________________ФИО

                                            “ ____” ______________ 200  г.

	Дисциплина
	Техническая петрография
	
	Вид учебной работы
	Аудиторные занятия
	Самостоятельная работа

	Кредитная стоимость
	2
	
	Лекции
	9 часов
	10 часов

	Число недель
	18
	
	Практические (семинарские) занятия
	-
	Подготовка словаря терминов 2 часа

	Кафедра
	Технологии силикатов и наноматериалов
	
	Лабораторные работы
	9 часов
	-

	Факультет
	ХТФ
	
	
	
	

	Группы                                                  на     осенний       семестр 2012  / 2013     уч .г.    
	
	Курсовой проект (работа)
	-
	-

	Лектор

(ученая степень, звание, должность, ФИО полностью)
	К.т.н., доцент каф. ТСН 
Седельникова М.Б.
	
	Другие виды занятий (расчетно-графические работы, рефераты и т.п.)
	-
	ИДЗ – 4 часа
Реферат – 20 часов

	
	
	
	Общая трудоемкость
	18 часов
	36 часов


	№ п/п
	Не-дели
	Лекции (тема)
	Часы
	Практические (семинарские) занятия, (тема)
	Часы
	Лабораторные занятия
	Часы
	Домашние задания, контр. работы, коллоквиумы
	Часы
	Используемые электронные образовательные ресурсы
	Итого часов работы студента 

за неделю

	
	
	
	А
	С
	
	А
	С
	
	А
	С
	
	С
	
	А
	С

	1
	1
	Основные понятия. Искусственные минералы. Синтетические неорганические соединения. Технический камень. Классификация материалов по составу и происхождению. Позиция технической петрографии среди смежных наук. Низкотемпературные превращения минералов. Механогенные превращения. Высокотемпературные процессы твердофазового синтеза. Поведение минералов при нагревании.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	Выдача индивидуальных заданий
Выдача тем рефератов
	2
10


	
	2
	12

	2
	2
	
	
	
	
	
	
	Подготовка временных и постоянных порошковых препаратов Исследование иммерсионных препаратов.
	2
	
	
	
	Методические указания  «Анализ горных пород и минералов с помощью поляризационного микроскопа»
	2
	

	3
	3
	Спекание. Рекристаллизация: первичная, собирательная, вторичная. Понятие «полигонизация». Движущая сила и необходимые условия собирательной рекристаллизации. Схема изменения физико-химических свойств спека. Характер пористости керамического тела. Первичная пористая структура. Переход непрерывно-пористой структуры в дискретно-пористую. Коалесценция и залечивание пор.


	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	4
	4 
	
	
	
	
	
	
	Изучение структуры и минерального состава продуктов пирогенеза (спеченные огнеупоры, керамика, клинкер)
	2
	
	
	
	Методические указания «Минералого-петрографические методы исследования технического камня».
	2
	

	5
	5
	Жидкофазное спекание. Роль жидкой фазы. Вязкое течение. Механизм и движущие силы процесса. Механизм растворения-осаждения. Собирательная перекристаллизация. Расплавообразующие добавки (минерализаторы) Синтез технического  камня из расплава. Петрургия. Влияние скорости охлаждения на текстурно-структурные особенности плавленолитных изделий. Кристаллизационная способность расплавов. Стеклообразование. Способы выращивания монокристаллов из расплава. Получение технического камня из растворов. Низкотемпературный синтез.    Гидротермальный синтез. Способ высокотемпературного раствора- расплава.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	Проработка лекций 
	5
	
	2
	5

	6
	6
	
	
	
	
	
	
	Исследование процессов формирования структуры технического камня из растворов. Изу-чение процессов минералообра-зования в бинарных системах:  CaSO4 – H2O​, Na2CO3 – H2O​, Na2SO4 – H2O​, и др
	2
	
	
	
	Методические указания «Минералого-петрографические методы исследования технического камня».
	2
	

	7
	7
	Кристаллизация из растворов-расплавов при высоком давлении.

Генетические типы и главные термодинамические параметры технического минералообразования. Изохимические и аллохимические типы искусственного минералообразования. Структурно-генетической анализ технического камня. Минеральный индивид, минеральный агрегат, генетические критерии.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	8
	8
	
	
	
	
	
	
	Освоение методики работы на рефрактометре ИР-22
	2
	
	
	
	Методические указания  «Определение оптических свойств минералов иммерсионным методом»
	2
	

	9
	9
	Масштабы структуры технического камня, форма минеральных индивидов в техническом камне.

Вторичное структурообразование в техническом камне. Зональность в огнеупорах и керамике.

Изменения в структуре и фазовом составе цементного камня и бетонов при службе в агрессивных средах.


	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	10
	10
	
	
	
	
	
	
	Коллоквиум №1
	
	
	
	
	
	2
	

	11
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Контроль выполнения ИДЗ
	2
	
	
	2

	12
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Проработка лекций
	5
	
	
	5

	13
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Подготовка словаря терминов
	2
	
	
	2

	18
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Подготовка к коллоквиуму
	10
	
	
	10


РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ

	№ п/п
	Основная
	
	№ п/п
	Электронные образовательные ресурсы

	 1
	В.А.Перепелицин. Основы технической минералогии и петрографии. М., Недра, 1987г.
	
	1
	Методические указания  «Анализ горных пород и минералов с помощью поляризационного микроскопа»

	2
	Е.Ф.Вегман, Ю.Г.Руфанов. Кристаллография, петрография и рентгенография.  М., Металлургия, 1990г.
	
	2
	Методические указания «Минералого-петрографические методы исследования технического камня».

	3
	В.С.Князев, И.Б.Кононова. Руководство к лабораторным занятиям по общей петрографии. М., Недра, 1991г.
	
	3
	Методические указания «Петрографические исследования текстуры и структуры огнеупорных материалов»

	
	Дополнительная
	
	4
	Методические указания  «Определение оптических свойств минералов иммерсионным методом»

	4
	С.М.Ларионова, Б.Н. Виноградов. Петрография цементов и бетонов. М., Стройиздат, 1974г.
	
	
	

	5
	Б. Н.Виноградов. Петрография искусственных пористых заполнителей. М., 1972г.
	
	
	

	6
	В.С.Горшков, В.В.Тимашов. Методы физико-химического анализа вяжущих веществ. М.,Высшая школа, 1981г. 
	
	
	


Подпись лектора, составившего УМ карту _______________Седельникова М.Б.___________                    «___28____» _сентября_____ 2009  г.                  

Примечания:  1.Учебно-методическая карта дисциплины заполняется на каждый семестр
2. Тема практического занятия, лабораторной работы заполняется в строке, соответствующей номеру недели на которой 

3. Домашние задания, контрольные работы, коллоквиумы записываются в строке, соответствующей номеру недели, на которой 

                            должно быть начато выполнение данной самостоятельной работы и срок окончания работы (сдачи и защиты домашнего задания,   

                            проведения контрольной работы, коллоквиума).

4. К электронным образовательным ресурсам относятся: локальные, сетевые образовательные ресурсы в WebCT , презентации в Power Point и т.п.

