Самостоятельная работа по технологии мягких лекарственных форм

1. Как изменится качество желатиновых капсул, если при формировании их погружением снизить (повысить) температуру массы, указанную в регламенте?
2.  Получены твердые разъемные желатиновые капсулы, стенки которых тонкие, хрупкие и ломкие. На какой стадии технологического процесса допущены нарушения и какие?
3. Получены мягкие желатиновые капсулы, на поверхности которых пузырьки воздуха, механические включения, натеки. Какие нарушения допущены в технологическом процессе?
4. При определении распадаемости желатиновых капсул водный раствор помутнел и приобрел неприятный гнилостный запах. О чем это свидетельствует?
5. В процессе варки свинцового пластыря реакционная масса приобрела бурый цвет и появился запах акролеина. Какое нарушение в технологическом процессе допущено и к чему это может привести?

6. Можно ли в процессе варки простого свинцового пластыря в реакционную массу добавлять водопроводную воду?

7. Как вводят каучук в пластырную массу?  Какие еще вещества добавляют в массу таким же способом, как и каучук?

8. С какой целью добавляется в массу каучукового пластыря цинка оксид?

