Список научных работ докт. техн. наук Быстрова В.А. на 01.08.2010 г.
1. Быстров В.А., Быстров А.В., Бурксер Л.Д., Гольдман Л.Д. Электрошлаковый переплав порошковых проволок ПП-3Х2В8 и ПП-30Х25Н4С4 / Тезисы докладов Всесоюзного научно-технического семинара «Прогрессивные методы сварки и наплавки в ЧМ». Жданов: ЖдМИ. -1972 г.-С. 15-16.

2. Быстров В.А., Быстров А.В., Бурксер Л.Д., Гольдман Л.Д. Электрошлаковая наплавка композитных сплавов / Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции «Разработка и внедрение прогрессивных методов наплавки». Омск: ОмПИ. -1973 г. - С. 27-29.

3. Быстров В.А., Быстров А.В., Бурксер Л.Д., Гольдман Л.Д. Электрошлаковая наплавка композитными сплавами /Тезисы докладов на Всесоюзном научно-техническом семинаре «Обмен опытом по восстановлению и упрочнению деталей оборудования методом наплавки и сварки». – ВДНХ. СССР. – М.: ЦНИИТИ ЧМ, 1973. -С. 28-30.

4. Кобыляков И.И., Кикоть Г.И., Грановский С.С., Быстров В.А. Пути снижения текущих простоев доменных печей металлургических заводов УССР // Металлургия и горнорудная промышленность.- 1973.-№ 4- С. 9-11.
5. Быстров В.А., Быстров А.В., Бурксер Л.Д. Электрошлаковая наплавка композиционных сплавов //Сварочное производство. -1974. -№2. -С. 14-15.

6. Быстров В.А., Быстров А.В. Электрошлаковая наплавка композиционных сплавов неплавящимся графитовым электродом/ Тезисы докладов на Областной конференции «Повышение эффективности производства и улучшения качества работы КМК». Новокузнецк: КМК. - 1976.- С. 19-21.
7. Быстров В.А., Лажинцев Б.В., Быстров А.В. Способ электрошлаковой наплавки композиционных сплавов/Тезисы докладов II Всесоюзной конференции “Прогрессивные методы наплавки в черной металлургии”.-Жданов: ЖдМИ. -1977. -С.  23-24.
8. Быстров В.А., Ширяев И.М., Бондаренко В.Ф., Осокин Ю.П. Установка для испытания материалов на абразивное изнашивание / Информационный листок № 286-77 Кемеровского межотраслевого территориального ЦНТИиП. Кемерово -1977.- 4 с.

9. Быстров В.А., Быстров А.В., Ширяев И.М. Электрошлаковая наплавка деталей оборудования композиционными сплавами / Информационный листок № 463-77 Кемеровского межотраслевого территориального ЦНТИиП. Кемерово -1977. -4 с.
10. (1) А.с. 627719 СССР, МКИ2 В23К 35/30. Композиционный сплав / В.А. Быстров, А.В. Быстров, Г.Т. Дзодзиев и др. – № 2468995/25-27. Заявл. 29.03.77. Опубл. 27.02.03; Б/И  № 6. -С. 473. (4 с.)
11. (2) А.с. 686207 СССР, МКИ2 В23К 35/30. Сплав-связка для композиционных сплавов / В.А. Быстров, А.В. Быстров, В.Г. Шефер и др. – № 2599993/25-27. Заявл. 04.04.78. Опубл. 27.02.03; Б/И  № 6. -С. 473. (7 с.)
12. (3) А.с. 687703 СССР, МКИ2 В23К 35/30. Композиционный сплав / Г.Т.  Дзодзиев, А.А. Кальков, В.А. Быстров и др. – № 2600345/25-27. Заявл. 07.04.78.  Опубл. 27.02.03; Б/И  № 6. -С. 473. (4 с.)
13. (4) А.с. 749006 СССР, МКИ2 В23К 35/30. Композиционный сплав / Г.Т. Дзодзиев, Л.И. Клячко, В.А. Быстров и др. - № 2632271/25-27. Заявл. 26.06.78.  Опубл. 27.02.03; Б/И  № 6. -С. 473. (6 с.)
14. (5) А.с. 749561 СССР, МКИ3 B22D 19/02. Способ изготовления износостойких отливок / В.А. Быстров, А.В. Быстров, В.И. Верёвкин и др. – № 2626766/22-02 Заявл. 12.06.78. Опубл. 29.07.80. Б.И. № 27. - С. 217. (6 с.)
15. Быстров В.А., Росс А.М., Прусыкин В.М., Бочаров С.А. Установка для широкослойной электрошлаковой наплавки плоских тел / Информационный листок № 124-78 Кемеровского межотраслевого территориального ЦНТИиП. Кемерово -1978.- 4 с.

16. Быстров В.А., Ширяев И.М., Быстров А.В. Свойства наплавленных композиционных сплавов на основе карбидов титана /Тезисы докладов I Всесоюзной конференции “Современные методы наплавки и наплавочные материалы”. Харьков: “Наукова думка”. -1978. - С. 15.
17. Быстров В.А. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу “Теория сварочных процессов”./ Внутривузовское издание. Новокузнецк: СМИ. -1978.- 29 с.  
18. Быстров В.А., Быстров А.В., Росс А.М., Прусыкин В.М., Установка для электрошлаковой наплавки деталей металлургического оборудования / Информационный листок № 385-78 Кемеровского межотраслевого территориального ЦНТИиП. Кемерово -1978.- 4 с.
19. Ракитин А.Н., Шефер В.Г., Быстров В.А., Быстров А.В. Опыт электрошлаковой наплавки звёздочек дробилок агломерата //Сварочное производство. -1978. - № 7. -С. 15-16.
20. Дзодзиев Г.Т., Кожухарь В.С., Быстров В.А., Алексеев С.А. Наплавочный материал на основе карбида титана и сормайта // Цветные металлы. - 1978. - № 10. - С. 99-100.
21. Быстров В.А., Быстров А.В., Зотенко А.И. Игумнов В.В. Повышение износостойкости звездочек дробилок агломерата ЭШН композиционным сплавом / Тезисы докладов на Областной конференции «Техническое перевооружение КМК». Новокузнецк: КМК. - 1978.- С. 19-21.
22. Быстров В.А., Быстров А.В., Зотенко А.И. Игумнов В.В. Электрошлаковая наплавка деталей оборудования композиционными сплавами / Тезисы докладов на Областной конференции «Техническое перевооружение КМК». Новокузнецк: КМК. - 1978.- С. 27-29.
23. Быстров В.А., Быстров А.В. Исследование свойств композиционных сплавов, наплавленных ЭШН. -В кн. Теоретич. и технолог. основы наплавки. Наплавочные материалы. -Киев: ИЭС им. Е.О. Патона. -1978. -С. 98-104.
24. (6) А.с. 792742 СССР, МКИ3 В23К 35/36. Шихта порошковой проволоки. / Ю.Ф. Абрамов, В.А. Быстров, А.В. Быстров и др. - № 2809924/25-27. Заявл. 11.07.79.  Опубл. 27.02.03; Б/И  № 6. -С. 473. (6 с.)
25. (7) А.с. 801388 СССР, МКИ3 В23К 25/00. Способ электрошлаковой наплавки / В.А. Быстров, А.В. Быстров, А.С. Шинкаренко, Л.В. Баскаков - № 2836484/25-27. Заявл. 02.10.79.  Опубл. 27.02.03; Б/И  № 6. - С. 473. (8 с.)
26. Быстров В.А., Быстров А.В., Дзодзиев Г.Т. Исследование свойств композиционных сплавов на основе карбида титана/ В кн.: Теоретич. и технолог. основы наплавки. Свойства и испытания наплавленного металла.- Киев:  ИЭС им. Е.О. Патона. -1979. -С. 131-134. 

27. (8) А.с. 857838 СССР, МКИ3 G01N 27/02. Устройство для измерения удельной электропроводности жидких сред / В.И. Верёвкин, В.А. Быстров, Ю.К. Курьянович, С.Н. Танько –  № 2820424/18-25 Заявл. 06.09.79. Опубл. 23.08.81; Б/И  № 31 -С. 142. (10 с.)
28. Быстров В.А., Верёвкин В.И., Быстров А.В. Повышение износостойкости звёздочек дробилок агломерата ЭШН композиционным сплавом / В кн.: Теоретич. и технолог. основы наплавки. Свойства и испытания наплавленного металла. -Киев: ИЭС им. Е.О. Патона. -1979. -С. 155-159.
29. Верёвкин В.И., Быстров В.А., Курьянович Ю.К., Танько С.Н. Влияние энергетических параметров шлаковой ванны при ЭШН неплавящимся электродом на качество композиционных сплавов /Материалы Зональной конференции “Пути повышения эффективности, качества, надежности в сварочном производстве”. -Красноярск, -1979. -С. 73-75.

30. Быстров В.А., Верёвкин В.И., Курьянович Ю.К. Исследование процесса наплавки металлокерамическими сварочными материалами./ Сб. “Состояние и пути повышения технического уровня сварочного производства на судостроительных заводах Дальнего Востока и Восточной Сибири”. Хабаровск -1979. -С. 84-88.
31. Быстров В.А., Быстров А.В., Ситников Э.М. Увеличение срока службы звёздочек дробилок агломерата / Сталь. -1980.-№ 4. -С. 273-274.
32. (9) А.с. 843381 СССР, МКИ3 В23К 35/30. Материал для износостойкой наплавки /В.А. Быстров, Быстров А.В., Верёвкин В.И., Дзодзиев Г.Т. - № 2901927/25-27. Заявл. 28.03.80. Опубл. 27.02.03; Б/И  № 6. -С. 474. (10 с.)
33. Быстров В.А., Верёвкин В.И., Быстров А.В. Энергетическое обоснование технологии ЭШН твердых сплавов /В кн.: Теорет. и технолог. основы наплавки. Наплавка деталей оборудования металлургии и энергетики. - Киев: ИЭС им. Е.О. Патона. - 1980.- С. 28-35.

34. Быстров В.А. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу “Теория сварочных процессов”./ Внутривузовское издание. Новокузнецк: СМИ. -1980.- 28 с.  
35. Быстров В.А., Верёвкин В.И., Быстров А.В. Антонов С.В. Армирование отливок твердыми сплавами на основе карбидов титана / Информационный листок № 13-81. Кемеровского межотраслевого территориального ЦНТИиП. Кемерово -1981.-4 с.
36. (10) А.с. 1010770 СССР, МКИ3 В23К 35/30. Композиционный сплав для наплавки /В.А. Быстров, А.В. Быстров, Г.Т. Дзодзиев, Э.Ф. Корзухина - № 3328856/25-27. Заявл. 14.08.81. Опубл. 27.02.03; Б/И  № 6. -С. 473. (9 с.)
37. Быстров В.А., Верёвкин В.И., Быстров А.В. Увеличение срока службы деталей металлургического оборудования ЭШН композиционными сплавами./ В кн. Эксплуатационная надежность металлургического оборудования. -М.: Металлургия, -1981.-С. 68-70.
38. Быстров В.А., Быстров А.В. ЭШН композиционных сплавов дозированием порошкового материала / Тезисы докладов на III Всесоюзной конференции “Современные методы наплавки и наплавочные материалы”. – Харьков: Наук. думка. – 1981.- Вып. 3. –С. 72-75.  
39. Быстров В.А., Верёвкин В.И., Быстров А.В., Дзодзиев Г.Т. Способ электрошлаковой наплавки композиционными сплавами плоских тел / Тезисы докладов на III Всесоюзной конференции “Современные методы наплавки и наплавочные материалы”. -Харьков: Наук. думка. -1981. -С. 75-78.

40. Быстров В.А., Верёвкин В.И., Быстров А.В. Экспериментальное определение напряженности электрического поля шлаковой // Сварочное производство. -1981.- № 8. -С. 5-6.

41. Быстров В.А., Верёвкин В.И., Быстров А.В. Исследование температурного поля шлаковой ванны //Автомат. сварка.–1981.-№ 12. -С. 21-24.

42. Верёвкин В.И., Быстров В.А., Быстров А.В. Влияние энергетических характеристик шлаковой ванны при ЭШН неплавящимся электродом на свойства композиционных сплавов/ Материалы Зональной конференции “Пути повышения эффективности, качества, надежности в сварочном производстве”. -Красноярск. -1982. -С. 81-83.

43. Быстров В.А. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу “Теория сварочных процессов”./ Внутривузовское издание. Новокузнецк: СМИ. -1982.- 28 с.  
44. Быстров В.А., Нагибин В.М. Армирование отливок износостойким спеченным композиционным сплавом //Литейное производство. -1982. -№ 10. -С. 27-28.

45. Быстров В.А., Нагибин В.М., Быстров А.В. Армирование отливок износостойким спеченным твердым сплавом / Тезисы докладов на XXXII Всесоюзной конференции: «Пути повышения эффективности литейного производства». -Улан-Удэ. -1982.- С.13-15
46. Анохина Н.К., Быстров В.А., Кошкин И.П., Ростовцев А.Н. Высокотемпературная металлография композиционных сплавов на основе карбида титана / Сб. материалов 10 совещания по тепловой микроскопии: “Структура и свойства металлических материалов в широком диапазоне температур”. -Новокузнецк: НГПИ. -1982. -С. 31-32.

47. Быстров В.А. Исследование процессов на поверхности раздела композиционного сплава./ В кн.: Пути повышения долговечности машин. Свердловск: УПИ им. С.М. Кирова, -1983. -С. 13-14.
48. (11) А.с. 1102158 СССР, МКИ3 В23К 35/36. Состав порошковой проволоки для износостойкой наплавки / В.А. Быстров, А.В. Быстров, В.И. Верёвкин, Г.Т. Дзодзиев - № 3579007/25-27. Заявл.15.04.83. Опубл. 27.02.03; Б/И  № 6. -С. 474. (7 с.)
49. Быстров В.А. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу “Теория сварочных процессов”./ Внутривузовское издание. Новокузнецк: СМИ.-1983.- 28 с.  
50. Быстров В.А., Верёвкин В.И., Быстров А.В. Исследование остаточных термических напряжений композиционного сплава / В кн.: Пути повышения долговечности машин. Свердловск: УПИ им. С.М. Кирова. -1983. - С. 15-16. 
51. Верёвкин В.И., Быстров В.А., Быстров А.В. Оценка температурных полей шлаковой ванны при различных параметрах ЭШН./ Материалы конференции: “Достижение науки в производство”. – Новокузнецк. -1984. -С. 82-84.

52. (12) А.с. 1215251 СССР, МКИ4 В23К 25/00. Способ электрошлаковой наплавки / В.А. Быстров, А.В. Быстров, В.Е. Граков, Э.Ф. Корзухтна - № 3776103/25-27. Заявл. 02.08.84. Опубл. 27.02.03; Б/И  № 6. -С. 473. (9 с.)
53.  Быстров В.А., Быстров А.В., Верёвкин В.И. Электрошлаковая наплавка композиционных сплавов./ Рекламный проспект. Новокузнецк. -1984

54. Анохина Н.К., Быстров В.А., Кошкин И.П., Быстров А.В. Строение зон сплавления композиционных сплавов на основе карбидов титана / Сб. материалов Зонального совещания: “Структура и свойства металлов”. – Новокузнецк: НГПИ, -1984. -С. 108.

55. Анохина Н.К., Быстров В.А., Кошкин И.П. , Быстров А.В. Особенности разрушения композиционных сплавов на основе карбидов титана / Сб. материалов Зонального совещания: “Структура и свойства металлов”. – Новокузнецк: НГПИ, -1984. -С. 108-109.
56. (13) А.с. 1323226 СССР, МКИ5 B22D 19/16. Способ изготовления биметаллических прокатных валков /А.Ф. Кузнецов, В.А. Быстров, Н.Д. Чесноков, А.В. Быстров, В.А. Морозов, В.П. Дубровский - № 3970260/22-02. Заявл. 22.10.85. Опубл. 15.07.87. БИ. № 26. -С. 49. (9 с.)
57. Быстров В.А., Быстров А.В., Верёвкин В.И. Способы упрочнения рабочих поверхностей звездочек дробилок агломерата /Тезисы докладов на Региональной конференции: «Повышение эффективности металлургического производства» Новокузнецк: СибМИ. -1985.- С. 23-25.
58. Быстров В.А., Верёвкин В.И., Быстров А.В. Электрошлаковая наплавка звездочек дробилок агломерата./ Тезисы докладов Отраслевого научно-технического семинара «Наплавка деталей в машиностроении».- Свердловск: ПО “Уралмаш”.-1987.- С. 27.
59. (14) А.с. 1478530 СССР, МКИ4 В23К 25/00. Способ получения биметаллического изделия горизонтальной электрошлаковой наплавкой / В.А. Быстров, В.Е.Граков, В.И.Верёвкин, А.В.Быстров, И.А.Богачев- № 4304281 /31-02. Заявл. 20.07.87. Опубл. 27.02.03; Б/И  № 6. -С. 473. (11 с.) 
60. (15) А.с. 1583871 СССР, МКИ5 G01R 27/02. Устройство для измерения удельной электропроводности жидких сред / В.И. Верёвкин, В.А. Быстров, Быстров А.В., Бутко А.К.-№ 4279262/24-21 Заявл. 07.07.87. Опубл. 07.08.90; Б/И  № 29. -С. 195. (8 с.)
61. Быстров В.А., Верёвкин В.И., Быстров А.В. Определение температурного поля поверхности неплавящегося электрода при ЭШН /Тезисы доклада на Региональной конференции «Пути повышения эффективности процессов сварки». - Липецк. -1987.- С. 103.
62. Быстров В.А. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу “Теория сварочных процессов”./ Внутривузовское издание. Новокузнецк: СМИ.-1988.- 28 с.  
63. Быстров В.А., Быстров А.В., Чесноков Н.Д., Морозов В.А. Особенности структуры металла серый чугун – малоуглеродистая сталь, полученной ЭШТ/Тезисы докладов на Региональной конференции: «Повышение эффективности металлургического производства». -Новокузнецк. - 1988.- С.13.
64. Быстров В.А. Методические указания к выполнению практических работ по курсу “Теория сварочных процессов”. Часть 1. /Внутривузовское издание. Новокузнецк: СМИ. -1988. -26 с.   
65. Быстров В.А., Верёвкин В.И., Анохина Н.К. Использование метода спекл-фотографии для измерения температурных деформаций и напряжений в макроструктуре композиционных сплавов. //Депонированная статья. Ред. ж. “Автомат. Сварка”.-Киев. 1988. Депонировано в ВИНИТИ № 3210-В 88 от 26.04.88. -12 с. 
66. (16) А.с. 1613247 СССР МКИ5 B22D 10/04. Устройство для изготовления биметаллических отливок прокатных валков/ В.А. Быстров, В.А. Морозов, А.В. Быстров, В.П. Дубровский и др.- № 4465152/27-02. Заявл. 07.05.88. Опубд. 15.12.90. Б.И № 46. -С. 53. (5 с.)
67. Быстров В.А., Верёвкин В.И., Анохина Н.К. Использование метода спекл-фотографии для измерения температурных напряжений в макроструктуре композиционных сплавов// Автомат. сварка. -1988. -№ 9. -С. 62. 

68. Быстров В.А., Верёвкин В.И. Разработка композиционных наплавочных материалов из отходов производства безвольфрамовых спеченных твердых сплавов./ Сб. аннотаций научных работ. Киев. -1988. -С. 68. 
69. Быстров В.А., Морозов В.А., Быстров А.В. Энергосберегающая технология электрошлакового литья прокатных валков/ Сб.: “Новые металлургические технологии и оборудование”.-Новосибирск: НЭТИ.- 1988. -С. 18-20.

70. Быстров В.А., Верёвкин В.И., Морозов В.А., Метерский В.Я. Метод  измерений температурных деформаций и напряжений в макроструктуре композиционных сплавов /Сб. «Пластическая деформация материалов в условиях внешних энергетических воздействий».- Новокузнецк: СМИ. -1988. -С. 13-14.
71. (17) А.с. 1619573 СССР, МКИ5 В23К 25/00. Способ горизонтальной электрошлаковой наплавки / В.А. Быстров, В.И. Верёвкин, В.И. Залецкий – № 4709955/27. Заявл. 26.06.89. Опубл. 27.02.03; Б/И  № 6.-С. 473. (8 с.)  

72.  (18) А.с. 1684724 СССР, МКИ5 G01R 27/22. Устройство для измерения удельной электропроводности жидких сред./ В.И. Верёвкин, В.А. Быстров, В.А. Дегтярь и др. -№ 4709336/21 Заявл. 26.06.89. Опубл. 15.10.91; Б/И № 38. -С. 188.  
73. (19) А.с. 1732248 СССР, МКИ5 G01N 27/42. Устройство для измерения удельной электропроводности жидких сред. / В.И. Верёвкин, В.А. Быстров, В.А. Дегтярь, М.Я. Минцис - № 4774448/21 Заявл. 26.12.89. Опубл. 07.05.92; Б/И № 17. -С. 176. (16 с.)  
74. Быстров В.А. Метод. указания к выполнению практических работ. Часть II. По курсу “Теория сварочных процессов”/Внутривузовское издание. Новокузнецк: СМИ. -1989.-26 с.
75. Быстров В.А. Методические указания к выполнению практических работ I часть Техническое нормирование сварочных процессов «Проектирование сварочных цехов»./Внутривузовское издание. Новокузнецк: СМИ.-1989. -32 с.

76. Быстров В.А. Методические указания к выполнению практических работ II часть: Расчет количественного состава сварочного цеха «Проектирование сварочных цехов»./Внутривузовское издание. Новокузнецк: СМИ.-1989. -29 с.

77. Быстров В.А. Методические указания к выполнению практических работ III часть «Проектирование сварочных цехов». /Внутривузовское издание. Новокузнецк: СМИ. -1989. -26 с. 
78. Быстров В.А., Борискин И.К., Верёвкин В.И.Упрочнение бил роторной дробилки агломерата композиционным сплавом / Тезисы докладов на Региональной конференции “Достижения металлургии в производство”. – Новокузнецк: СибМИ, -1990. – С. 161-162.
79. (20) А.с. 1762262 СССР, МКИ5 G01R 27/22. Устройство для измерения электропроводности жидких сред / В.И. Верёвкин, В.А. Быстров, В.М. Беляев, П.И. Воронцов -№ 4893589/21 Заявл. 25.12.90. Опубл. 15.09.92; Б/И № 34. -С. 180. (13 с.)  
80. (21) А.с. 1785155 СССР, МКИ5 В23К 25/00. Способ горизонтальной электрошлаковой наплавки./В.А. Быстров, В.И. Верёвкин, Н.Ф. Мартынов, А.А. Бейль - № 4809831/27; Заявл. 04.04.90. Опубл. 27.02.03; Б/И  № 6. -С. 473. (14 с.)  
81.  (22) А.с. 1800350 СССР, МКИ5 G01N 27/07. Устройство для измерения удельной электропроводности жидких сред / В.И. Верёвкин, В.А. Быстров, В.М. Беляев - № 4891335/21; Заявл. 17.12.90. Опубл. 07.03.93; Б/И. № 9. -С. 132. (10 с.)  
82. Быстров В.А. Методические указания к выполнению лабораторных работ – Металлография сварных швов, по курсу “Теория сварочных процессов”./ Внутривузовское издание. Новокузнецк: СМИ. -1990.- 32 с.  
83. Быстров В.А., Верёвкин В.И. Повышение долговечности броневых плит скипов / Тезисы докладов на Региональной конференции “Достижения металлургии в производство”. – Новокузнецк: СибМИ. -1990. -С. 163-164. 

84. Верёвкин В.И., Быстров В.А. Контактные устройства для измерения удельной электропроводности локальных объёмов расплавов //Изв. вузов. Черн. металлургия. - 1990. -№ 8. -С. 17-19.
85. Быстров В.А., Верёвкин В.И. Метод измерений температурных деформаций и напряжений в макроструктуре композиционного сплава// Изв. вузов. Черная металлургия. -1990.-№ 12. -С. 52-55. 
86. Верёвкин В.И., Быстров В.А. Устройства для измерения удельной электропроводности расплавов // Заводская лаборатория.-1991. -№ 1.-С.31-33
87. Анохина Н.К., Быстров В.А., Верёвкин В.И. Фрактография композиционных сплавов на основе карбида титана./Тезисы докладов II Всесоюзного семинара: “Пластическая деформация материалов в условиях внешних энергетических воздействий”. -Новокузнецк: СибМИ, -1991. - С. 54.
88. (23) Пат. 2003967 Россия, МКИ5 G01N 27/07. Устройство для измерения удельной электропроводности жидких сред /В.И. Верёвкин, В.А. Быстров, П.Г. Белоусов -№ 5005093/21. Заявл. 23.07.91. Опубл. 30.11.93; Б/И. № 43-44. -С. 142. (15 с.)
89. Быстров В.А., Анохина Н.К., Верёвкин В.И. Влияние строения зон сплавления и карбидной фазы на прочностные характеристики композиционных сплавов/ Тезисы докладов II Всесоюзного семинара: “Пластическая деформация материалов в условиях внешних энергетических воздействий”. –Новокузнецк: СибМИ. -1991. -С. 74.  

90. Быстров В.А., Верёвкин В.И., Анохина Н.К., Морозов В.А. Релаксация напряжений в макроструктуре композиционного сплава под действием внешних энергетических воздействий /Тезисы докладов II Всесоюзного семинара: “Пластическая деформация материалов в условиях внешних энергетических воздействий”. –Новокузнецк: СибМИ. -1991. -С. 115-116.

91. Верёвкин В.И., Калашников С.Н., Быстров В.А., Падалко А.Г. Математическое моделирование тепловых и гидродинамических процессов при ЭШН./Тезисы докладов Всесоюзной НТК «Моделирование физико-химических систем и технологических процессов в металлургии».- Новокузнецк: СибГМА .- 1991.- С. 134.
92. Верёвкин В.И., Калашников С.Н., Быстров В.А. Анализ тепловых и гидродинамических явлений в шлаковой ванне при ЭШН композиционного сплава // Депонированная статья. Ред. ж. Автомат. сварка.- Киев. -1991. Деп. в ВИНИТИ 22.08.91, № 3530-В91. -24 с.
93. Верёвкин В.И., Калашников С.Н., Быстров В.А. Анализ тепловых и гидродинамических явлений в шлаковой ванне при ЭШН композиционных сплавов с использованием неплавящегося электрода./Автомат. сварка. -1991. -№ 10. -С. 22.  
94. Анохина Н.К., Быстров В.А., Баскаков Л.В., Верёвкин В.И. Наплавка, плазменно-механическая обработка и новые наплавочные материалы в металлургической промышленности / В сб.: «Новые материалы и ресурсосберегающие технологии термической и химико-термической обработки в машиностроении и металлургии».- Новокузнецк:  СибГМА .- 1991.- С. 50-51.
95. Борискин И.К., Быстров В.А., Верёвкин В.И., Анохина Н.К. Композиционные наплавочные материалы /Сб. материалов Всесоюзной конференции: “Новые материалы и ресурсосберегающие технологии термической и химико-термической обработки в машиностроении и металлургии”. – Новокузнецк: СибМИ. -1991. -С.140. 

96. Быстров В.А., Анохина Н.К., Верёвкин В.И., Баскаков Л.В. Новые наплавочные материалы в металлургической промышленности / Материалы Всесоюзной конференции: «Новые материалы в металлургии».- Новокузнецк:  СибГМА.- 1991.- С. 63-64.
97. Быстров В.А., Анохина Н.К., Верёвкин В.И., Борискин И.К. Композиционные наплавочные материалы /Материалы Всесоюзной конференции: «Новые материалы в металлургии».- Новокузнецк: СибГМА. -1991. -С. 65-66.
98. Верёвкин В.И., Калашников С.Н., Быстров В.А., Падалко А.Г. Математическое моделирование тепловых и гидродинамических процессов при ЭШН // Изв. вузов. Черная металлургия. -1991.- № 12. -С. 62-64.  

99. Верёвкин В.И., Калашников С.Н., Быстров В.А., Белоусов П.Г. Анализ тепловых и гидродинамических процессов в шлаковой ванне при ЭШН композиционных сплавов с помощью математической модели. // Изв. вузов. Черная металлургия. -1992.- № 2. -С. 72-76.  

100. Верёвкин В.И., Калашников С.Н., Быстров В.А., Белоусов П.Г.   Оценивание условий и результатов математического моделирования конвективного теплообмена при ЭШН композиционных сплавов неплавящимся электродом //Изв. вузов. Черная металлургия. -1992. -№ 4.- С. 60-62.
101. Верёвкин В.И., Калашников С.Н., Быстров В.А., Свинарева М.М.  Математическое моделирование электромагнитных явлений в шлаковой ванне при ЭШН //Изв. вузов. Черная металлургия. -1992. -№ 4.- С. 82-84.
102. Верёвкин В.И., Калашников С.Н., Быстров В.А. Оптимизация управления ЭШН с помощью математического моделирования // Изв. вузов. Черная металлургия. -1992. -№ 9. -С. 73-76.  

103. Быстров В.А., Борискин И.К., Верёвкин В.И. Резервы повышения производительности доменных печей за счет упрочнения броневых плит скипов // Изв. вузов. Черная металлургия. -1992.- № 10. -С. 4-6.
104. (24) Пат. 2007707 Россия, МКИ5 G01N 27/07. Устройство для измерения удельной электропроводности и плотности тока /В.И. Верёвкин, В.А. Быстров, А.В. Шевцов -№ 5024039/21. Заявл. 27.01.92. Опубл. 15.02.94; Б/И. № 3 -С. 127. (10 с.)  
105. (25) Пат. 2025208 Россия, МКИ5 В23К, B 22 D 9/18. Способ изготовления биметаллических прокатных валков./ В.А. Быстров, В.И. Верёвкин, Г.И. Верёвкин. -№ 5030901/02 Заявл. 06.03.92. Оп. 30.12.94. Б.И. № 24. -С. 46. (11 с.)  
106. (26) Пат. 2046361 Россия, МКИ6 G01N 27/02. Устройство для измерения удельной электропроводности жидких сред./ В.И. Верёвкин, В.А. Быстров, С.Е. Поляков -№ 5024034/10. Заявл. 27.01.92. Опубл. 20.10.95; Б/И. № 29. -С. 248. (11 с.)  
107. (27) Пат. 2055351 Россия, МКИ6 G01N 27/02. Устройство для измерения удельной электропроводности жидких сред./ В.И. Верёвкин, В.А. Быстров, В.М. Беляев, Рахимов Р.Р. -№ 93005772/07. Заявл. 01.02.93. Опубл. 27.02.96; Б/И. № 6. -С. 223. (16 с.)  
108. (28) Пат. 2055353 Россия, МКИ6 G01N 27/07. Устройство для измерения плотности тока в жидких средах./ В.И. Верёвкин, В.А. Быстров, В.М. Беляев, Р.Р. Рахимов - № 93005771/07. Заявл. 01.02.93. Опубл. 27.02.96; Б/И. № 6. -С. 224. (10 с.)  
109. (29) Пат. 2063023 Россия, МКИ6 G01N 27/02. Устройство для измерения удельной электропроводности жидких сред./ В.И. Верёвкин, В.А. Быстров -№ 9304949/07 Заявл. 12.08.93. Опубл. 27.06.96; Б/И. № 18. -С. 253. (14 с.)  
110. (30) Пат. 2069614 Россия, МКИ6 В23К, 25/00. Способ электрошлаковой наплавки / В.И. Верёвкин, В.А. Быстров, С.В. Верёвкин - №  93041146/08 Заявл. 12.08.93. Оп. 27.11.96; Б.И. № 33. -С. 149. (16 с.)  
111. Верёвкин В.И., Быстров В.А., Соломон Г.М., Шишов Б.И. Измерение скорости движения расплава шлака при ЭШН.// Изв. вузов. Черная металлургия. – 1993. – № 2. – С. 18-20. 
112. Быстров В.А., Верёвкин В.И. Влияние режима на качество износостойкой электрошлаковой наплавки неплавящимся электродом // Изв. вузов. Черная металлургия. -1993. -№ 6. -С. 25-28.

113. Верёвкин В.И., Быстров В.А. Движение расплава шлака на свободной поверхности шлаковой ванны при ЭШН неплавящимся электродом // Автомат. сварка. -1993. -№ 11. -С. 14-17. 
114. Анохина Н.К., Быстров В.А. Методика определения краевого угла смачивания карбида титана /Тезисы докладов III Международной конференции: “Прочность и пластичность материалов в условиях внешних энергетических воздействий”. – Новокузнецк:  КУЗБАССФИАР, -1993. – С. 80.

115. Быстров В.А., Анохина Н.К., Кузнецов В.Е., Верёвкин В.И. Измерение “горячей” микротвердости композиционных сплавов/ Тезисы докладов III Международной конференции: “Прочность и пластичность материалов в условиях внешних энергетических воздействий”. -Новокузнецк:  КУЗБАССФИАР, -1993. -С. 81.
116. (31) Пат. 2080959 Россия, МКИ6 В22D 19/16. Способ изготовления биметаллических прокатных валков./ В.А. Быстров, В.И. Верёвкин, Г.И. Верёвкин -№ 94007005/02, Заявл. 01.03.94. Оп. 10.06.97. Б.И. № 16.-С.87.(12 с.)  

117. Быстров В.А., Верёвкин В.И., Анохина Н.К. Определение режимов износостойкой ЭШН неплавящимся электродом // Изв. вузов. Черная металлургия. -1994.- № 2. -С. 10-12.

118. Верёвкин В.И., Быстров В.А. Измерение электропроводности и плотности тока в условиях действия сторонних источников // Заводская лаборатория. -1994. -№ 2. -С. 36-38.

119. Быстров В.А., Борискин И.К., Верёвкин В.И. О стабилизации гранулометрического состава агломерата путём упрочнения бил роторных дробилок // Изв.  вузов. Черная металлургия. -1994. -№ 4. -С. 6-9.

120. Верёвкин В.И., Калашников С.Н., Быстров В.А. Анализ с помощью математической модели электромагнитных явлений в шлаковой ванне при ЭШН неплавящимся электродом// Изв. вузов. Черная металлургия. -1994. - № 4. -С. 33-36.

121. Быстров В.А., Анохина Н.К., Верёвкин В.И. Исследование горячей микротвердости и прочностных характеристик композиционных сплавов на основе TiC // Изв. вузов. Черная металлургия. -1994. -№ 8. -С. 39-42.

122. Быстров В.А., Анохина Н.К., Верёвкин В.И. Прочность и пластичность композиционных сплавов при воздействии электромагнитных сил шлаковой ванны ЭШН / Сб. докладов III Международной конференции: “Действие электромагнитных полей на пластичность и прочность материалов”. -Воронеж, -1994. -С. 40. 

123. Верёвкин В.И., Быстров В.А., Анохина Н.К. Математическое моделирование электромагнитных явлений при ЭШН./ Сб. докладов III Международной конференции: “Действие электромагнитных полей на пластичность и прочность материалов”.- Воронеж. -1994. -С. 41.  
124. Быстров В.А., Верёвкин В.И., Анохина Н.К. Воздействие электромагнитных сил на кинетику нагрева твердых частиц в шлаковой ванне при ЭШН композиционных сплавов / Сб. докладов III Международной конференции: “Действие электромагнитных полей на пластичность и прочность материалов”. –Воронеж. -1994. - С. 42. 
125. Быстров В.А., Анохина Н.К., Верёвкин В.И. Кинетика деформации композиционных сплавов при повышенных температурах / Материалы I Международной конференции “Актуальные проблемы прочности”. - Новгород. -1994. -С. 96.

126. Быстров В.А., Анохина Н.К. Структурообразование композиционных сплавов на основе карбида титана при электрошлаковой наплавке / Материалы II-ой Международной школы-семинара “Эволюция дефектных структур в металлах и сплавах”.- Барнаул.- 1994. -С. 104.

127. Быстров В.А., Анохина Н.К., Верёвкин В.И. Прочность и пластичность композиционных сплавов в зависимости от миграции расплавов при ЭШН / Материалы IV Международной конференции “Прочность и пластичность материалов”. -Новокузнецк: СибГМА. -1995. -С. 19.

128. Быстров В.А., Анохина Н.К., Верёвкин В.И. Влияние на прочность и пластичность композиционных сплавов остаточных термических напряжений в фазах / Материалы IV Международной конференции “Прочность и пластичность материалов”. -Новокузнецк: СибГМА. -1995. -С. 215.
129. Быстров В.А. Метод. указания: “Технико-экономические расчеты процесса изготовления сварных конструкций”./Внутривузовское издание. Новокузнецк: СМИ. -1995.- 28 с.  
130. Быстров В.А., Анохина Н.К., Верёвкин В.И. Релаксация остаточных термических напряжений в макроструктуре композиционного сплава на основе карбидов титана./ Материалы II-го Международного семинара “Релаксационные явления в твердых телах”. -Воронеж. -1995. -С. 69-71.
131. Верёвкин В.И., Быстров В.А. Измерение удельной электропроводности вязких сред /Материалы Всероссийской конференции: «Метрология и автоматизация - 95».- Новокузнецк: СибГМА.- 1995.- С. 52.
132. Верёвкин В.И., Быстров В.А., Белоусов П.Г. Устройства для измерения удельной электропроводности жидких сред/Информационный листок 286-95, Кемеровского центра ЦНТИ, Серия 45.53.99.-Кемерово.- 1995. - 4 с. 
133. Анохина Н.К., Быстров В.А., Рыбянец В.А. Социально-психоло-гические аспекты образования СибГМА /Тезисы Межвузовской конференции «Проблемы обучения в ВУЗах».-Новокузнецк: СибГМА.- 1995.- С.15-16
134. Быстров В.А., Анохина Н.К. Воздействие электромагнитных сил на структуру композиционных сплавов при повышенных температурах./ Материалы IV Международной конференции “Действие электромагнитных полей на пластичность и прочность материалов”. -Воронеж. -1996. - С. 125. 
135. Быстров В.А. Влияние на прочность и пластичность композиционных сплавов остаточных термических напряжений в фазах./ Материалы IV Международной конференции “Микромеханизмы пластичности, разрушения и сопутствующих явлений”. -Тамбов. -1996. - С. 173-175.
136. Быстров В.А., Анохина Н.К., Верёвкин В.И. Кинетика разрушения композиционных сплавов при повышенных температурах./ Материалы IV Международной конференции “Микромеханизмы пластичности, разрушения и сопутствующих явлений”. -Тамбов. -1996. - С. 71-72. 

137. Быстров В.А. Рекомендации к выполнению практических занятий Сквозная задача по Экономике предприятий. -./Внутривузовское издание. Новокузнецк: СМИ. -1996.- 28 с.  
138. Быстров В.А. Рекомендации к выполнению практических занятий Сквозная задача по Организации производства./ Внутривузовское издание. Новокузнецк: СМИ. -1996.- 29 с.  
139. Быстров В.А., Мусатов Ю.Н. Экономическая эффективность энергосберегающей технологии изготовления биметаллических отливок прокатных валков./ Материалы Международной конференции “Структурная перестройка металлургии: экономика, экология, управление, технология”. – Новокузнецк: СибГМА. -1996. -С. 33.

140. Быстров В.А., Мусатов Ю.Н. Расчет экономической эффективности упрочнения сменных, металлоёмких деталей металлургического оборудования. / Материалы V Международной конференции “Структурная перестройка металлургии: экономика, экология, управление, технология”. - Новокузнецк: СибГМА. -1996. -С. 34. 
141. Быстров В.А., Борискин И.К., Андреев Д.В. Возможности повышения экономической эффективности аглодоменного производства в условиях ОАО«ЗСМК»./Материалы Международной конференции “Современные проблемы и пути развития металлургии”.- Новокузнецк: СибГМА, -1997.-С. 162.

142. Бобко Т.В., Быстров В.А., Зайнутдинов Х.Ф. Совершенствование системы оплаты труда энергетиков на предприятиях ЧМ в условиях рынка / Материалы Международной конференции “Современные проблемы и пути развития металлургии”.-Новокузнецк: СибГМА. -1997. -С. 167-168.

143. Быстров В.А., Мусатов Ю.Н., Мусатова Е.Ю. Повышение эффективности работы доменных печей путем упрочнения засыпных аппаратов доменных печей композиционным сплавом./ Материалы Международной конференции “Современные проблемы и пути развития металлургии”. – Новокузнецк: СибГМА. -1997. - С. 169-170. 
144. Быстров В.А., Андреев Д.В. Экономическая эффективность упрочнения звездочек дробилок агломерата в условиях ОАО «ЗСМК»./ Материалы Международной конференции “Современные проблемы и пути развития металлургии”.– Новокузнецк: СибГМА. -1997.- С. 171.

145. Быстров В.А., Бубликов В.Д. Возможности снижения себестоимости готового проката за счет применения бандажированных прокатных валков./ Материалы Международной конференции “Современные проблемы и пути развития металлургии”.-Новокузнецк: СибГМА. -1997. -С. 157.

146. Быстров В.А., Верёвкин В.И. Численное моделирование свойств композиционных сплавов/ В кн.: Математические и экономические модели в оперативном управлении производством. Выпуск 4. - М.: “ЭЛЕКТРИКА”. -  1997. -С. 81-85.

147. Быстров В.А., Борискин И.К., Андреев Д.В. Экономическая эффективность улучшения хода доменной печи за счет стабилизации гранулометрического состава агломерата./Сб. “Перспективные материалы, технологии, конструкции”. Вып.3. - Красноярск: СибАА. -1997. - С. 90-95.

148. Бобко Т.В., Быстров В.А., Зайнутдинов Х.Ф. Нормирование расходов ресурсов – важный инструмент повышения эффективности производства./Сб. “Перспективные материалы, технологии, конструкции”. Вып.3. – Красноярск: СибАА. -1997. -С. 177-180.

149. Быстров В.А., Бобко Т.В., Бубликов Д.В. Экономическая эффективность энергосберегающей технологии изготовления бандажированных прокатных валков методом ЭШН./ Сб. “Перспективные материалы, технологии, конструкции”. Вып.3. – Красноярск: СибАА. -1997. - С. 315-321.
150. Быстров В.А. Методическая разработка Сквозная задача по  «Организация и управление предприятием» для студентов специальности (110700)/ Внутривузовское издание. - Новокузнецк: -СибГИУ. - 1997. - 32 с. 

151. Быстров В.А., Доронченко А.В. Композиционные наплавочные материалы/ Тезисы докл. VI Российской научн. студ. конференции. Физика твердого тела. -Томск: ТУ. -1998. -С. 40.
152. Быстров В.А., Доронченко А.В. Влияние строения зоны сплавления  и карбидной фазы на прочностные характеристики композиционных сплавов / Тезисы докл. VI Российской научн. студ. конференции. Физика твердого тела. -Томск: ТУ, -1998. -С. 41.
153. Быстров В.А., Сидорова Л.Е. Методическая разработка: Сквозная задача по «Организация и управление предприятием» для студентов специальности (120400)/ Внутривузовское издание.- Новокузнецк: СибГИУ. -1998.-34 с.

154. Быстров В.А. Методические указания Сквозная задача по курсу «Экономика предприятия» для студентов специальности 120400/ Внутривузовское издание. Изд-во: Новокузнецк: -СибГИУ. - 1998.- 27 с.

155. Анохина Н.К., Быстров В.А. Новые технологии исследования микроструктуры и механических свойств композиционных сплавов/ Материалы VI Международной научно-технической конференции “Актуальные проблемы материаловедения”.-Новокузнецк: СибГИУ, -1999. –С. 7. 
156. Быстров В.А., Галевский Г.В., Дегтярь В.А. Дополнительное профессиональное образование в СибГИУ /Тезисы докладов Межрегиональной конференции,  Новокузнецк: НФИ КемГУ. -1999 .- С. 23-24.

157. Веретенова Т.Г., Стародумова О.А., Быстров В.А. Прогнозирование потребности в топливно-энергетических ресурсах на металлургических предприятиях./Материалы Всероссийской конференции “Металлургия на пороге XXI века” Новокузнецк: СибГИУ. -1999. -С. 27-28,

158. Зайнутдинов Х.Ф., Быстров В.А., Дегтярь В.А. Переподготовка специалистов в условиях перехода к рыночной экономике./ Материалы Всероссийской  конференции “Металлургия на пороге XXI века”  Новокузнецк: СибГИУ. -1999. -С. 28-30,

159. Зайнутдинов Х.Ф., Быстров В.А., Дегтярь В.А. Организация системы обучения профессиональной переподготовки в СибГИУ/ Материалы Межрегиональной конференции “Образование в Кузбасских Вузах”.- Новокузнецк: НФИ КемГУ. - 2000 .- С. 75-76.
160. Зайнутдинов Х.Ф., Быстров В.А., Дегтярь В.А. Моделирование учебного процесса профессионального дополнительного образования / Материалы Межрегиональной конференции. -Новокузнецк: НФИ КемГУ. -2000. - С. 25-26.
161. Дегтярь В.А., Быстров В.А., Зайнутдинов Х.Ф. Организация системы обучения профессиональной переподготовки в СибГИУ /Материалы Межрегиональной конференции. -Новокузнецк: НФИ КемГУ.- 2000. -С.27-28.
162. Быстров В.А., Дегтярь В.А., Галевский Г.В. Социально-экономи-ческое обоснование создания Междуреченского филиала СибГИУ/ Материалы Межрегиональной конференции.- Новокузнецк: НФИ КемГУ. -2000. -С.29-31.
163. Сидоров С.В., Сидорова Л.Е., Быстров В.А. Использование виртуальных возможностей компьютерных сетей для формирования предпринимательского потенциала / Материалы Межрегиональной конференции.- Новокузнецк: НФИ КемГУ. -2000. -С.32-36.
164. Быстров В.А., Анохина Н.К. Исследование прочности, пластичности и микротвердости композиционных сплавов при повышенных температурах./ Материалы Уральской школы металловедов-термистов “Актуальные проблемы физического металловедения сталей и сплавов”.- Екатеринбург. -2000. -С.76.

165. Быстров В.А., Анохина Н.К. Структурно-фазовые изменения в композиционном сплаве на основе TiC, сцементированных матрицей./ Материалы Уральской школы металловедов-термистов “Актуальные проблемы физического металловедения сталей и сплавов”.- Екатеринбург. - 2000. -С. 201.
166. (32) Пат. 2183530 Россия, МКИ7 B22D 19/16. Устройство для изготовления биметаллических прокатных валков / В.А. Быстров, В.И. Верёвкин, И.Ф. Селянин, В.А. Морозов, Н.К. Анохина, Х.Ф. Зайнутдинов - № 2000128371, Заявл. 13.11.2000. Оп. 20.06.2002. Б.И. № 17. -С. 248. (10 с.)
167. (33) Пат. 2190029 Россия, МКИ7 В23К 25/00. Способ получения полых слитков электрошлаковой наплавкой./ В.А. Быстров, В.И. Верёвкин, И.Ф. Селянин, В.А. Морозов, Н.К. Анохина, Х.Ф. Зайнутдинов -№ 2000128373, Заявл. 13.11.2000. Оп. 27.09.2002. Б.И. № 27. -С.397. (14 с.)
168. Быстров В.А., Анохина Н.К. Современные технологии получения и исследования композиционных сплавов./В кн.: Новые индустриальные технологии и материалы. /Под ред. В.Е. Громова. -Новосибирск: Сибирские огни, 2000. -С. 122-133.

169. Быстров В.А. Влияние на прочность и пластичность композиционных сплавов остаточных термических напряжений на границе раздела фаз. //Вестник Тамбовского университета. Том 5, вып. 2-3, 2000. -С. 262-264.  
170. Быстров В.А. Высокотемпературный абразивный износ и упрочнение роторной дробилки агломерата./Материалы Всероссийской конференции “Металлургия на пороге XXI: Достижения и прогнозы”. -Новокузнецк, -2000. -С. 72-76.

171. Быстров В.А., Верёвкин В.И., Селянин И.Ф., Анохина Н.К. Энергосберегающая технология электрошлакового литья биметаллических прокатных валков./ Материалы Всероссийской конференции “Металлургия на пороге XXI: Достижения и прогнозы”. -Новокузнецк, -2000. -С. 76-80. 
172. Быстров В.А. Теория газоабразивного износа и возможности упрочнения засыпного аппарата доменной печи. / Материалы Всероссийской конференции “Металлургия на пороге XXI: Достижения и прогнозы”.- Новокузнецк, -2000. -С. 81-84.

173. Зайнутдинов Х.Ф., Быстров В.А. Улучшение технологии литья прокатных валков / Материалы Всероссийской конференции “Металлургия на пороге XXI: Достижения и прогнозы”. – Новокузнецк. -2000. -С. 96-98.

174.  Верёвкин В.И., Калашников С.Н., Быстров В.А. Перспективы численного моделирования L-образной области решений с использованием продольно-поперечной прогонки./ Труды Всероссийской конференции: “Моделирование, программное обеспечение и наукоёмкие технологии в металлургии” /Под ред. С.П. Мочалова. -Новокузнецк: СибГИУ. -2001.- С. 446-451.
175. Динельт В.М., Ливенец В.И., Быстров В.А., Соловьев А.К. Учебное пособие «Определение экономической эффективности природоохранных мероприятий в металлургической промышленности» Рекомендовано для использования в учебном процессе УМО по образованию в области металлургии. -Новокузнецк:  Издательство СибГИУ. - 2001.- 53 с.
176. Быстров В.А. Руководство к обоснованию экономической части дипломных проектов для студентов специальности (110700)/ Внутривузовское издание. Издательство: Новокузнецк: -СибГИУ. - 2001. -33 с. 

177. Быстров В.А., Сидорова Л.Е. Руководство к обоснованию экономической части дипломных проектов, по специальности (120400)/ Внутривузовское издание.- Издательство: Новокузнецк:  -СибГИУ. - 2001. -32 с.

178. Быстров В.А., Козлов В.Г., Ростовцев А.Н. Основы маркетинга: Учебное пособие.  Новокузнецк: Изд-во: - НГПА. -2001. -178 с.

179.  (34) Пат. 2201312 Россия, МКИ7 В22D 19/00. Способ изготовления износостойких отливок./ В.А. Быстров, Х.Ф. Зайнутдинов, И.Ф. Селянин, Феоктистов А.В., Деев В.Б. -№ 2001114166, Заявл. 23.05.2001. Оп. 27.03.2003. Б.И. № 9. -С. 365. (6 с.)
180. Быстров В.А. Теоретическое обоснование выбора твердой составляющей композиционных материалов// Изв. вузов. Черная металлургия.- 2001.- № 8. -С. 53-57.

181. Быстров В.А., Верёвкин В.И., Селянин И.Ф., Анохина Н.К. Новая технология изготовления бандажированных прокатных валков электрошлаковым литьём // Изв. вузов. Черная металлургия. -2001. -№ 8. -С. 64-66. 

182. Быстров В.А. Высокотемпературный износ и возможности упрочнение металлургического оборудования //Изв. вузов. Черная металлургия. -2001.- № 10. -С. 31-38. 

183. Феоктистов А.В., Селянин И.Ф., Быстров В.А. Модифицирование белых износостойких чугунов бором. // Изв. вузов. Черная металлургия. – 2001. -№ 10. -С. 62-63. 

184. Быстров В.А. Исследование процессов на поверхности раздела композиционных материалов на основе карбидов титана. // Изв. вузов. Черная металлургия. -2002. - №8. -С. 28-37.

185. Быстров В.А. Эффективность энергосберегающей технологии ЭШЛ бандажированных прокатных валков/ Материалы Международной конференции: Металлургия: Реорганизация, управление, инновации, качество/ Под ред. С.М. Кулакова. - Новокузнецк: СибГИУ. - 2002.- С. 147-150.
186. Быстров В.А., Козлов В.Г., Ростовцев А.Н. Основы менеджмента: Учебное пособие.  Новокузнецк: Изд-во: - НГПА. -2002. -109 с.

187. Селянин И.Ф., Сазыкин И.Е., Быстров В.А. К вопросу обогащения дутья кислородом в ваграночном процессе / Сб. трудов Всероссийской конференции: Проблемы и перспективы развития литейного, сварочного и КШП. -Барнаул: АлтГТУ. - 2002.- С. 132-135.
188. Быстров В.А. Сквозная задача по курсу Экономика предприятия для студентов специальности 110700. Новокузнецк: Изд-во: СибГИУ. - 2003.- 30 с.

189. Быстров В.А. Методические указания к практическим занятиям “Организация и управление производством” для студентов специальности 110700. Новокузнецк: Изд-во: -СибГИУ.- 2003. - 25 с.
190. Быстров В.А. Обоснование экономической части дипломных проектов для студентов специальности. Новокузнецк: Изд-во: СибГИУ. - 2003. - 33 с.

191. Веревкин В.И., Быстров В.А., Белоусов П.Г. Моделирование температурных полей шлаковой ванны при ЭШН // Известия вузов. Черная металлургия. -2004. -№ 6. - С. 52-55. 
192. Быстров В.А. Композиционные наплавочные материалы с барьерным покрытием, применяемые при высокотемпературных видах износа // Известия вузов. Черная металлургия.- 2004. -№ 12. -С.38-42 
193. Быстров В.А., Новиков Н.И., Аксенова Э.А. Управление качеством готового проката /Материалы международной конференции: Экономика и эффективная организация производства. Брянск: БГИТА, 2004. - С. 132-135.
194. Новиков Н.И., Быстров В.А.Повышение инновационной активности и конкурентоспособности современного предприятия/ Сб. Всероссийской конференции: Металлургия: технологии, управление, реинжиниринг, автоматизация / Под ред.С.М. Кулакова. -Новокузнецк: СибГИУ. -2004. -С.13-21.
195. Быстров В.А., Новиков Н.И., Аксенова Э.А. Управление качеством готового проката как основы его конкурентоспособности /Сб. Всероссийской конференции: Металлургия: технологии, управление, реинжиниринг, автоматизация/ Под ред. С.М. Кулакова.- Новокузнецк: СибГИУ. - 2004.- С. 33-38.
196. Быстров В.А., Верёвкин В.И. Электрошлаковые технологии упрочнения металлургического оборудования /Сб. трудов Всероссийской конференции: Металлургия: технологии, управление, реинжиниринг, автоматизация: / Под ред. С.М. Кулакова. -Новокузнецк: СибГИУ. - 2004. - С. 168-174
197. Быстров В.А., Новиков Н.И., Оськин И.С. Экономическая эффектив​ность наплавочных композиционных материалов с барьерным покрытием /Материалы и технологии XXI века: Материалы II Международной конференции - Пенза: ПензГУ.- 2004. - С. 247-252.
198. Быстров В.А. Композиционные материалы с барьерным покрытием для высокотемпературного износа // Вестник горно-металлургической секции РАЕН. Отделение металлургии. Вып.13 /Под ред. Г.В. Галевского: СибГИУ. – Новокузнецк. - 2004. - С. 151-157.
199. Новиков Н.И., Быстров В.А., Оськин И.С. Управление инновационной активностью и развитием металлургических предприятий // Вестник горно-металлургической секции РАЕН. Отделение металлургии. Вып. 13 /Под ред. Г.В. Галевского: СибГИУ. - Новокузнецк. - 2004. - С. 180-185.
200. (35) Пат. 2267379 Российская Федерация, МПК В22D 19/16. Способ электрошлакового литья прокатных валков / В.И. Верёвкин, В.А. Быстров, И.Ф. Селянин, Т.А. Атавин, М.В. Оборин -№ 2004116645. -Заявл. 01.06.2004; опубл. 10.01.2006. Бюл. № 1. -(13 с.)
201. (36) Пат. 2281186.  Российская Федерация, МПК В22D 19/16. Способ изготовления биметаллических прокатных валков в среде защитных газов / Верёвкин В.И., Быстров В.А., Атавин Т.А. -Заявл. 05.03.2005; Заявка № 2005106154/02. Опубл. 10.08.2006. Бюл. № 22.  (7 с. )
202. Быстров В.А., Верёвкин В.И., Селянин И.Ф. Электрошлаковые технологии упрочнения композиционными материалами деталей металлургического оборудования // Известия вузов. Черная металлургия. -2005.- № 6. - С. 28-32.

203.  Быстров В.А. Исследование процессов на поверхности раздела КМ на основе карбидов титана // Известия вузов. Черная металлургия. -2005. - № 8.- С. 32-36.

204. Новиков Н.И., Быстров В.А., Сазонов П.А. К вопросу комплексного подхода решения проблем управления развития предприятий ЧМ Западно-Сибирского региона // Вестник Кемеровского государственного университета. -2005. -№ 3 (23). -С. 147-151.

205. Новиков Н.И., Быстров В.А. Управление инновационными процессами металлургических предприятий //Сб. научных трудов «Совершенствование институциональных механизмов в промышленности» / Под ред. В.В. Титова: -Новосибирск: ИЭОПП СО РАН. -2005. -С.162-172.
206. Быстров В.А., Новиков Н.И., Грекова Н.Ю. Финансовые вложения для повышения конкурентоспособности предприятия/ Труды Межрегиональной конференции: “Финансы, денежное обращение и кредит в современной российской экономике”/ Под ред. П.П. Баранова. -Новокузнецк: СибГИУ. - 2005. - С. 80-84.
207. Грекова Н.Ю., Быстров В.А. Качество – образующий фактор финансовой устойчивости и конкурентоспособности предприятия изготовителя / Труды Межрегиональной конференции: “Финансы, денежное обращение и кредит в современной российской экономике”/ Под ред. П.П. Баранова. - Новокузнецк: СибГИУ. - 2005.- С. 102-104. 
208. Быстров В.А. Воздействие электромагнитного перемешивания на прочностные свойства оси биметаллических прокатных валков при ЭШН / Сб. научных трудов Международной конференции: “Металлургия России на рубеже XXI века” /Под ред. Е.В. Протопопова. - Новокузнецк: СибГИУ. - 2005.- Т II. - С. 194-201.
209. Быстров В.А., Новиков Н.И., Некрасов Д.А. Экономическая эффективность улучшения хода доменной печи за счет стабилизации гранулометрического состава агломерата /Сб. научных трудов Международной конференции: “Металлургия России на рубеже XXI века”/Под ред. Е.В. Протопопова. - Новокузнецк: СибГИУ.- 2005.- Т II.- С. 303-309.
210. Некрасов Д.А., Новиков Н.И., Быстров В.А. К вопросу оптимизации численного состава в результате автоматизации технологических процессов литейного производства / Сб. научных трудов Международной конференции: Металлургия России на рубеже XXI века /Под ред. Е.В. Протопопова. - Новокузнецк: СибГИУ.- 2005. -Т II. - С. 354-359  
211. Новиков Н.И. Быстров В.А., Сазонов П.А. Комплексный подход к проблеме управления развитием металлургических предприятий Западно-Сибирского региона // Труды XIII Международной конференции: “Управление организацией: диагностика, стратегия, эффективность”: СПб: Изд-во Политехн. Ун-та. - 2005. - С. 121-199. 
212. Быстров В.А., Новиков Н.И., Аксенова Э.А. Управление инновационными процессами и конкурентоспособностью готовой продукцией. /Труды XIII Международной конференции: «Управление организацией: диагностика, стратегия, эффективность» -СПб: Изд-во Политехн. Ун-та.- 2005. - С. 463-469.
213. Быстров В.А., Верёвкин В.И., Селянин И.Ф. Совершенствование технологии ЭШЛ биметаллических прокатных валков //Вестник горно-металлургической секции РАЕН. Отделение металлургии. Вып.14 /Под ред. Г.В. Галевского. -Новокузнецк: СибГИУ. -2005. - С. 129-140.
214. Быстров В.А., Новиков Н.И., Оськин И.С. Инновационная деятельность и экономические перспективы развития ОАО «ЗСМК» // Вестник горно-металлургической секции РАЕН. Отделение металлургии. Вып. 14 / Под ред. Г.В. Галевского. -Новокузнецк: СибГИУ. -2005.- С. 252-260.
215. Быстров В.А. Методические указания к практическим занятиям по курсу Экономика предприятия. -Новокузнецк: Изд-во  СибГИУ. -2005. - 32 с.
216. Быстров В.А. Рекомендации к выполнению курсовых и дипломных проектов по дисциплине: «Управление производством», для специальности 110300 - Новокузнецк: Изд-во: -СибГИУ, 2005. -32с.
217. Быстров В.А. Руководство к выполнению практических занятий по курсу Экономика предприятия: для студентов специальности (110300) - Новокузнецк: Изд-во СибГИУ. -2005. -32 с.

218. Быстров В.А., Большакова Н.Н. Совершенствование методики преподавания экономических дисциплин в высшей школе /Материалы Межвузовской конференции «Проблемы экономики и преподавания экономических дисциплин в современном ВУЗе».- Новокузнецк: НГПА. -2005.- С 3-7
219. Быстров В.А., Большакова Н.Н. О методах организации самостоятельной работы студентов при изучении экономических дисциплин в высшей школе / Материалы Межвузовской конференции «Проблемы экономики и преподавания экономических дисциплин в современном ВУЗе».- Новокузнецк: НГПА. -2005.- С 91-94.  
220. Новиков Н.И. Быстров В.А., Лубяной Д.А. Стратегическое управление развитием предприятий черной металлургии Западно-Сибирского региона: монография СО РАН / Отв. ред.: В.В. Титов, Н.И. Новиков. – Новосибирск: Сибирское научное издательство. - 2006. - 288 с.
221. Быстров В.А. Руководство к обоснованию экономической части дипломных проектов (110700) / Изд. 3-е, допол. и перераб. Новокузнецк: Изд-во СибГИУ. -  2006. -32 с.
222. Новиков Н.И., Быстров В.А., Некрасов Д.А. Планирование численности персонала предприятия при инновации производственных процессов // Вестник Российской Академии естественных наук. Отделение металлургии РАЕН № 16. 2006. - С. 180-186.

223. Новиков Н.И., Быстров В.А., Верёвкин В.И. Прогнозирование инновационно-инвестиционной деятельности металлургических предприятий. // Научные труды РАН: Институт народнохозяйственного прогнозирования / Гл. ред. А.Г. Коровкин. - М.: МАКС Пресс, 2006. -С. 602-616.
224. Новиков Н.И., Быстров В.А., Сазонов П.А., Некрасов Д.А. Стратегия развития промышленных предприятий на примере ОАО «ЗСМК» // Вестник Поморского университета. -2006. -№ 6. -С. 332-337.

225. Быстров В.А. Современные КМ и электрошлаковые технологии упрочнения деталей металлургического оборудования /Труды Международной конференции: «Актуальные проблемы электрометаллургии, сварки, качества» / Под ред. О.И. Нохриной. -Новокузнецк: СибГИУ.- 2006 .- С. 26-31.
226. Быстров В.А., Новиков Н.И., Трегубова О.Г. Экономическая эффективность КМ с барьерным покрытием./Труды Международной конференции: «Актуальные проблемы электрометаллургии, сварки, качества»: /Под ред. О.И. Нохриной. - Новокузнецк: СибГИУ.- 2006 .- С. 31-34.
227. Новиков Н.И., Быстров В.А., Сазонов П.А. К вопросу управления развитием металлургических предприятий западно-сибирского региона / Материалы III Международной  конференции “Социально-экономическое развитие общества” Пенза.- 2006 .-С.36-39

228. Быстров В.А., Новиков Н.И., Трегубова О.Г. К вопросу управления инновационными процессами и конкурентоспособностью готовой продукции / Сб.статей III Международной конференции “Социально-экономическое развитие общества” Пенза.- 2006 .-С. 86-89.
229. Некрасов Д.А., Новиков Н.И., Быстров В.А. Оптимизация численного персонала предприятия при автоматизации технологических процессов / Сб.статей III Международной конференции “Социально-экономическое развитие общества” Пенза.- 2006 .-С. 116-119.
230.  Быстров В.А., Видяпина Е.А. Теоретические основы создания КМ для высокотемпературных видов износа // Вестник Российской Академии естественных наук. Отделение металлургии РАЕН- № 16. Новокузнецк: СибГИУ -2006. -С. 120-127.
231. Быстров В.А., Новиков Н.И., Собакина Т.А. Перспективы экономического развития металлургической и горнодобывающей промышленности Юга Кузбасса / Сб. научных трудов вузов России “Проблемы экономики, финансов и управления производством”. Вып. 21. Иваново: ИГХТУ.-2006.- С. 127-133.
232. Быстров В.А., Новиков Н.И. Экономические аспекты использования отходов производства твердых сплавов при упрочнении металлургического оборудования / Сб. научных трудов вузов России “Проблемы экономики, финансов и управления производством”. Вып. 21. Иваново: ИГХТУ.-2006.- С. 137-143.
233. Быстров В.А., Верёвкин В.И., Трегубова О.Г., Грекова Н.Ю. Управление инновационными потоками предприятия и конкурентоспособностью готовой продукции / Сб. научных трудов вузов России “Проблемы экономики, финансов и управления производством”. Вып. 21. Иваново: ИГХТУ.-2006.- С. 152-158.

234. Быстров В.А, Новиков Н.И., Грекова Н.Ю. Финансовые вложения для повышения конкурентоспособности предприятия./ Сборник трудов Межрегиональной конференции. -Новокузнецк: СибГИУ.- 2006. -С. 80-84.
235. Лубяной Д.А.,  Новиков Н.И., Быстров В.А. Экономические аспекты переработки отходов в индукционных печах / Материалы II Всероссийской конференции: -Новокузнецк: НФИ КемГУ.- 2006.- С. 101-102.
236. Быстров В.А., Новиков Н.И., Видяпина Е.А. Экономические аспекты использования отходов производства твердых сплавов для упрочнения деталей металлургического оборудования./ Материалы II Всероссийской конференции: -Новокузнецк: НФИ КемГУ. - 2006.- С. 116-118.

237. Быстров В.А, Новиков Н.И., Видяпина Е.А., Трегубова О.Г. Экономические аспекты нанесения защитных покрытий на КМ для упрочнения деталей металлургического оборудования. / Материалы II Всероссийской конференции: -Новокузнецк: НФИ КемГУ.- 2006. - С. 118-121.
238. Быстров В.А, Новиков Н.И., Лубяной Д.А. Экономическая эффективность использования отходов изношенных валков при получении бандажированных валков методом ЭШЛ. / Материалы II Всероссийской конференции: -Новокузнецк: НФИ КемГУ.- 2006. -С. 121-123.
239. Лубяной Д.А.,  Новиков Н.И., Быстров В.А. Экономические аспекты ресурсосберегающих технологий производства изложниц / Материалы II Всероссийской конференции: -Новокузнецк: НФИ КемГУ.- 2006. -С. 123-124. 
240. Новиков Н.И., Быстров В.А., Лубяной Д.А. К вопросу экономической и экологической выгоды от переработки и утилизации отходов/ Материалы II Всероссийской конференции: -Новокузнецк: НФИ КемГУ. -2006. -С.124-126.

241.  Новиков Н.И., Быстров В.А., Линьков А.С. Эффективное управление материально-производственными запасами – важнейший фактор снижения отходов производства/ Материалы II Всероссийской конференции: - Новокузнецк: НФИ КемГУ. -2006. -С. 126-128.

242. Динельт В.М., Школлер М.Б., Быстров В.А. Экономическая эффективность энерготехнологической переработки твердого топлива / Материалы II Всероссийской конференции: -Новокузнецк: НФИ КемГУ.- 2006.- С. 129-130.
243. Динельт В.М., Ливенец В.И., Быстров В.А. Об эффективности переработки тонкодисперсных отходов./ Материалы II Всероссийской конференции: -Новокузнецк: НФИ КемГУ.- 2006. -С. 130-132.
244. Динельт В.М., Быстров В.А., Ливенец В.И. Об экономической эффективности внедрения природоохранных мероприятий в металлургической промышленности./ Материалы II Всероссийской конференции: -Новокузнецк: НФИ КемГУ.- 2006. -С. 132-134.
245. Зайнутдинов Х.Ф., Быстров В.А., Бобко Т.В. Организационно-эко-номический механизм реализации инвестиционного проекта с учетом факторов неопределенности и риска / Сб. трудов Всероссийской НПК “Металлургия: новые технологии, инновации, качество” Новокузнецк: СибГИУ.- 2006, –С. 296-298.
246. Быстров В.А., Зайнутдинов Х.Ф., Новиков Н.И., Собакина Т.А. Учет  риска при оценке инвестиционных проектов / Сб. трудов Всероссийской НПК “Металлургия: новые технологии, инновации, качество” Новокузнецк: СибГИУ. - 2006.- С. 299-303.
247. Быстров В.А., Грекова Н.Ю., Трегубова О.Г. Управление качеством готового проката как основы его конкурентоспособности // Вестник горно-металлургической секции Российской Академии естественных наук. Отделение металлургии: Сборник научных трудов РАЕН. Вып. № 18 / Гл. ред. Г.В. Галевский. - Новокузнецк: СибГИУ. -2007. -С. 148-155.
248. Быстров В.А., Трегубова О.Г., Грекова Н.Ю. Роль интеллектуальной собственности в развитии современного предприятия // Вестник горно-металлургической секции Российской Академии естественных наук. Отделение металлургии: Сборник научных трудов РАЕН. Вып. № 19 / Гл. ред. Г.В. Галевский. -Новокузнецк: СибГИУ. – 2007. – С. 174-182. 
249. Быстров В.А Экономика недвижимости: метод. указ. к практическим занятиям для студентов специальности 080502 – Экономика и управление на предприятии. – Новокузнецк: Изд-во НФИ КемГУ. – 2007.  – 28 с.

250. Быстров В.А. Экономическая оценка инвестиций: метод. указ. к практическим занятиям: для студентов специальности 080502 – Экономика и управление на предприятии. – Новокузнецк: Изд-во НФИ КемГУ.– 2007. – 38 с.

251. Быстров В.А. Сквозная задача: Метод. реком. к выполн. практ. занятиям по дисцип. «Организация и управление производством»» – для студентов специальности 080104 – Новокузнецк: Изд-во СибГИУ. – 2007. – 48 с.
252. Быстров В.А. Экономическая  оценка инвестиций: метод. указ. к практическим занятиям для студентов специальности 080104 – Экономика труда: – Новокузнецк: Изд-во СибГИУ. – 2007. – 35 с.

253. Быстров В.А. Экономика организации: Методические указания к практическим занятиям. -Новокузнецк: Изд-во  СибГИУ.- 2007. -32 с.

254. Новиков Н.И., Быстров В.А., Некрасов Д.А., Сазонов П.А. Инновационная и инвестиционная стратегия развития крупным промышленным предприятием // Сб. науч. трудов. Региональная политика развития предпринимательства и промышленности / Под ред. В.В. Титова, В.Д. Марковой – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, – 2007. –368 с. (С. 221-232)
255. Быстров В.А., Новиков Н.И., Лубяной Д.А. Экономическая эффективность инноваций, направленных на повышение долговечности сменного металлургического оборудования // Современное предпринимательство: монография / Под ред. О.И. Кирикова. Книга 18. – Воронеж: ВГПУ, 2007. –320 с. (С. 289-318)

256. Быстров В.А., Грекова Н.Ю., Трегубова О.Г. Инновации, качество и конкурентность упрочнения металлургического оборудования // Экономические исследования: анализ состояния и перспективы развития: монография / Н.Б. Андреев, В.А. Быстров, Н.И. Голик Под общ. ред. О.И. Кирикова. Книга 12. – Воронеж: ВГПУ, 2007. – 653 с. (С. 502-531).
257. Новиков Н.И., Быстров В.А., Большакова Н.Н., Сазонов П.А. Перспективы развития промышленности региона Юга Кузбасса // Экономка регионов: тенденции развития: монография /В.А. Быстров, С.М. Васин, Под общ. ред. О.И. Кирикова. Книга 2. -Воронеж: ВГПУ, 2007.-214 с. (С. 112-160).

258. Быстров В.А., Зайнутдинов Х.Ф., Грекова Н.Ю. Формирование финансовых ресурсов для инвестиционной деятельности предприятия // Труды Межрегиональной конференции: “Финансы, денежное обращение и кредит в современной российской экономике”/Под ред. П.П. Баранова. – Новокузнецк: СибГИУ. -2007.- С. 120-123.
259. Быстров В.А., Ермолаев Р.С. Проблемы инвестиционной и инновационной политики предприятий металлургии Юга Кузбасса/ Материалы 8-й конференции молодых ученых:“Экономика и маркетинг в XXI веке”.-Донецк: ДРУК-ИНФО.- 2007. -С. 237-239.
260. Новиков Н.И., Быстров В.А., Собакина Т.А. Перспективы развития металлургической и горнодобывающей промышленности юга Кузбасса // Труды международной конференции: “Экономика депрессивных регионов: проблемы и перспективы развития региональных экономик”/Под ред. В.И. Беляева. -Барнаул: АлтГУ. -2007. -С. 482-494.

261. Быстров В.А., Новиков Н.И., Большакова Н.Н. Проблемы подготовки конкурентоспособных высококвалифицированных специалистов в вузах юга Кузбасса // Труды международной конференции: “Экономика депрессивных регионов: проблемы и перспективы развития региональных экономик”/Под ред. В.И. Беляева. -Барнаул: АлтГУ. -2007. -С. 534-546. 

262. Быстров В.А. Улучшение свойств композиционных материалов за счет введения карбида ниобия // Вестник горно-металлургической секции Российской Академии естественных наук. Отделение металлургии: Сборник научных трудов РАЕН. Вып. № 19 / Гл. ред. Г.В. Галевский. – Новокузнецк, СибГИУ. -2007. -С. 109-116.
263. Зайнутдинов Х.Ф., Быстров В.А. Венчурные фонды – эффективная форма организации финансирования инноваций // Межрегиональный сборник научных трудов “Проблемы управления рыночной экономикой”/Под ред. И.Е. Никулиной. – Томск: ТПУ. –2007. –С. 7-8.
264. Быстров В.А., Шарафутдинов Р.Я., Лубяной Д.А., Грекова Н.Ю. Инновации, качество и надёжность упрочнения сменного металлургического оборудования / Материалы XXVII Российской школы по проблемам науки и технологий, посвященной 150-летию К.Э. Циолковского, 100-летию С.П. Королева. – Миасс: МСНТ. –2007. – С. 234-236
265. Быстров В.А., Ермолаев Р.С. Прогноз развития металлургической и горнодобывающей промышленности Юга Кузбасса / Сб. статей IV Всероссийской НТК: “Потенциал развития России XXI века”.– Пенза. – 2007 – С. 14-16.
266. Быстров В.А. Экономика недвижимости Учебное  пособие – Новокузнецк: Изд-во НФИ КемГУ, 2008. – 266 с. ISBN – 978-5-8353-0436-3 . 
267. Быстров В.А. Экономическая оценка инвестиций: Учеб. пособие  [Электронный ресурс] – Новокузнецк: Изд-во  НФИ КемГУ. – 2008. – 168 с.

268. Веревкин В.А., Атавин Т.А., Быстров В.А. Оптимизация процесса электрошлакового литья биметаллических валков холодной прокатки // Вестник РАЕН (ЗСО).  – 2008. – № 10. – С. 126-128 

269. Быстров В.А., Баскакова Т.В. Организация труда на рабочем месте вчера и сегодня // Вестник горно-металлургической секции РАЕН. Отделение металлургии: Сборник научных трудов РАЕН. Вып. № 21 / Гл. ред. Г.В. Галевский. – Новокузнецк: СибГИУ. – 2008. – С. 109-116.
270. Быстров В.А., Новиков Н.И. Инновации – путь повышения конкурентоспособности металлургических предприятий города Новокузнецка./ Сборник материалов Всероссийской НПК “Кузнецк – Сталинск – Новокузнецк: проблемы города и горожан”. – Новокузнецк: НФИ КемГУ, – 2008. – С. 224-234.
271. Быстров В.А., Ермолаев Р.С., Стак А.В. Проблемы обеспечения металлургических предприятий Юга Кузбасса железорудным сырьем // Вестник горнометаллургической секции РАЕН. Отделение металлургии: Сборник научных трудов РАЕН. Вып. № 23 / Гл. ред. Л.П. Мышляев. – Новокузнецк: СибГИУ. – 2009. – 241 с. – С. 161-172.
272. Быстров В.А., Стак А.В., Ермолаев Р.С. Возможности управления материальными запасами с использованием математического моделирования // Вестник горнометаллургической секции РАЕН. Отделение металлургии: Сборник научных трудов РАЕН. Вып. № 23 / Гл. ред. Л.П. Мышляев. – Новокузнецк: СибГИУ. – 2009. – 241 с. – С. 161-172.
273. Веревкин В.И. Исследование устойчивости систем управления процессом электрошлакового литья / В.И. Веревкин, П.Г. Белоусов, В.А. Быстров // Труды Всероссийской НПК: Металлургия: технологии, управление, инновации, качество / Под ред. Е.В. Протопопова. – СибГИУ. 2009. – 427 с. – С. 88-93.

274. Быстров В.А. Формирование финансовых ресурсов для инвестиционной деятельности предприятий / В.А. Быстров, Х.Ф. Зайнутдинов, Н.Ю. Грекова // Сб. науч. трудов Межрегиональной НПК: Актуальные проблемы бухгалтерского учета и финансов в современной российской экономике / Под ред. П.П. Баранова. – Новокузнецк: СибГИУ, 2009. – 270 с. – С. 54-57.

275. Зайнутдинов Х.Ф. Затраты и результаты инвестиционного проекта / Х.Ф. Зайнутдинов, В.А. Быстров, О.Г. Трегубова // Сб. науч. трудов Межрегиональной НПК: Актуальные проблемы бухгалтерского учета и финансов в современной российской экономике / Под ред. П.П. Баранова. – Новокузнецк: СибГИУ, 2009. – 270 с. – С. 80-82.

276. Быстров В.А., Грекова Н.Ю., Трегубова О.Г. Проблемы подготовки высококвалифицированных специалистов в вузах Юга Кузбасса / Педагогическое мастерство в современных условиях / Сб. ст. Всорос. НПК, Отв. ред. А.А. Огарков. – Волгоград – М.: ООО «Глобус», 2009. – 308 с. – (С. 273-282).
277. Быстров В.А., Ермолаев Р.С. Возможности обеспечения металлургических предприятий Кузбасса железорудным сырьём в условиях экономического кризиса / Антикризисное управление: производственные и территориальные аспекты / Сб. ст. VI Всерос. НПК, Новокузнецк / Под ред. И.Г. Степанова. – Новокузнецк, 2009. – 425 с. – (С. 116-121). 
278. Быстров В.А. Экономические аспекты переработки отходов производства твердых сплавов для использования при упрочнении быстроизнашивающихся деталей металлургического оборудования / Перспективы развития технологий переработки вторичных ресурсов в Кузбассе. «Экологические, экономические и социальные аспекты / Сб. трудов III Всерос. НПК, Новокузнецк / Под общ. ред. Ф.И. Иванова. – Новокузнецк, 2009. – 382 с. – (233-241)  

279. Быстров В.А. Управление крупными организационными структурами инновационного бизнеса. / В.А. Быстров, Х.Ф. Зайнутдинов.// «Инновационные проекты, установки, организационные структуры» Сб. научных трудов, Волгоград / Отв. ред. А.А. Огарков. – Волгоград – М.: ООО «Глобус», 2009. – 364 с. 
280. Быстров В.А. «Экономическая оценка инвестиций»: метод. указ. к практ. занятиям. – 2-е изд. перераб. и доп. для студ. спец. 060800: НФИ ГОУ ВПО КемГУ. – Новокузнецк, 2009. – 44 с.
281. Быстров В.А. Комплексная задача по дисципл. «Управление производством»: метод. указ. для студ. специальности 150103: ГОУ ВПО СибГИУ: - Новокузнецк, 2009. – 43 с. 

282. Быстров В.А. «Экономическая оценка инвестиций»: метод. указ. к практ. занятиям. – 2-е изд. перераб. и доп. для студ. спец. 080104 – Экономика труда: ГОУ ВПО СибГИУ. – Новокузнецк, 2009. – 38 с.

283. Быстров В.А. Управление производством: учеб. пособ. /  Учебно- практическое пособие по выполнению курсовых, дипломных и научно- исследовательских работ для студентов специальности 150103 – Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей: СибГИУ. – Новокузнецк, 2009. – 83 с.  
284. Новиков Н.И. Антикризисная инновационно-инвестиционная стратегия развития промышленных предприятий / Н.И. Новиков, В.А. Быстров / «Проблемы инновационно-инвестиционной политики развития промышленных предприятий на современной посткризисном этапе» // Сб. научных трудов СО РАН / Под ред. В.В. Титова. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, – 2010. – 352 с.  
285. Быстров В.А. Инновации – путь повышения конкурентоспособности металлургических предприятий./ В.А. Быстров, Н.И. Новиков // Сборник научных трудов «Вестник Кемеровского государственного университета» – Кемерово: КемГУ. –  №1, 2010. – 255 с. (123-127).

286. Быстров В.А. Прогнозирование стратегии инновационного развития металлургического предприятия./ В.А. Быстров, Н.И. Новиков // Сборник научных трудов «Вестник Кемеровского государственного университета» – Кемерово: КемГУ. –  №1, 2010. – 255 с. (128-132). 
287. Быстров В.А. Антикризисная инновационно-инвестиционная стратегия развития металлургических компаний./ В.А. Быстров, Н.И. Новиков, Д.А. Некрасов // Вестник горно-металлургической секции Российской академии естественных наук. Отделение металлургии: Сборник научных трудов РАЕН. – Вып. № 25./ Гл. ред. Л.П. Мышляев. – Новокузнецк-Москва, СибГИУ, – 2010. –195  с. (С. 124-130).

288. Быстров В.А Проблемы развития металлургических комбинатов Юга Кузбасса и возможности снижения издержек производства металлопродукции / В.А. Быстров, Р.С. Ермолаев, А.В. Стак// Вестник горно-металлургической секции Российской академии естественных наук. Отделение металлургии: Сборник научных трудов РАЕН. – Вып. № 25 / Гл. ред. Л.П. Мышляев. – Новокузнецк-Москва, СибГИУ, – 2010. –195 с. (С. 131-137).
289. Жиделева А.А. По какому пути пойти, используя нематериальную мотивацию персонала / А.А. Жиделева, В.А. Быстров / Сб. статей Всероссийской НПК студентов, аспирантов и молодых ученых: Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения. «Экономика труда» – Новокузнецк: СибГИУ, 2010. – 270 с.  
290. Алексенко Н.А. Варианты оптимизации численности персонала предприятия / Н.А. Алексенко, В.А. Быстров / Сб. статей Всероссийской НПК студентов, аспирантов и молодых ученых: Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения. «Экономика труда» – Новокузнецк: СибГИУ, 2010. – 270 с.  
291. Крымова Ю.А. Аттестация как элемент кадровой политики / Ю.А. Крымова, В.А. Быстров / Сб. статей Всероссийской НПК студентов, аспирантов и молодых ученых: Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения. «Экономика труда» – Новокузнецк: СибГИУ, 2010. – 270 с.  
292. Борисов А.С. Повышение эффективности производства проката за счет использования инновационных технологий / А.С. Борисов, Г.Е. Пузеева, С.С. Хитрых, Е.Ю. Внукова, В.А. Быстров // Сб. статей Всероссийской НПК студентов, аспирантов и молодых ученых: Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения. «Экономика труда» – Новокузнецк: СибГИУ, 2010. – 270 с.  
293. Атаманова С.А. Влияние внутренней нормы доходности на экономическую оценку инвестиций / С.А. Атаманова, Е.С. Мельникова, В.А. Быстров // Сб. статей Всероссийской НПК студентов, аспирантов и молодых ученых: Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения. «Экономика труда» – Новокузнецк: СибГИУ, 2010. – 270 с.  
294. Заикина В.Н. Использование срока окупаемости при оценке риска инвестиционного проекта / В.Н. Заикина, Н.А. Столяр, В.А. Быстров // Сб. статей Всероссийской НПК студентов, аспирантов и молодых ученых: Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения. «Экономика труда» – Новокузнецк: СибГИУ, 2010. – 270 с.  
295. Казанцева Е.В. Возможности снижения издержек производства металлургических комбинатов России / Е.В. Казанцева, Е.Ю.Внукова, А.С. Борисов, В.А., Быстров // Сб. статей Всероссийской НПК студентов, аспирантов и молодых ученых: Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения. «Экономика труда» – Новокузнецк: СибГИУ, 2010. – 270 с.  
296. Логинов З.В. Эффективность инноваций, обеспечивающих производительность металлургических агрегатов / З.В. Логинов, Г.Е. Пузеева, С.С. Хитрых, В.А. Быстров // Сб. статей Всероссийской НПК студентов, аспирантов и молодых ученых: Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения. «Экономика труда» – Новокузнецк: СибГИУ, 2010. – 270 с.  
297. Уманец А.Г. Эффективность повышения экскавации ковшей шагающих экскаваторов на угольных разрезах / А.Г. Уманец, Р.С. Ермолаев, М.С. Долганов, В.А. Быстров // Сб. статей Всероссийской НПК студентов, аспирантов и молодых ученых: Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения. «Экономика труда» – Новокузнецк: СибГИУ, 2010. – 270 с.  
298. Некрасов Д.А. Оптимизация численного состава персонала в результате автоматизации технологических процессов металлургического производства / Д.А. Некрасов, В.А. Быстров// Вестник горно-металлургической секции Российской академии естественных наук. Отделение металлургии: Сборник научных трудов РАЕН. – Вып. № 26 / Гл. ред. Л.П. Мышляев. – Новокузнецк-Москва, СибГИУ, – 2010. –195  с. (С. 124-130).

299. Быстров В.А. Эффективность повышения экскавации ковшей экскаваторов путём упрочнения зубьев композиционными сплавами / В.А. Быстров, А.Г. Уманец, Р.С. Ермолаев // Вестник горно-металлургической секции Российской академии естественных наук. Отделение металлургии: Сборник научных трудов РАЕН. – Вып. № 26 / Гл. ред. Л.П. Мышляев. – Новокузнецк-Москва, СибГИУ, – 2010. –195  с. (С. 130-138).
300. Быстров В.А. Инновации повышения производительности вскрышных шагающих экскаваторов / В.А. Быстров, А.Г. Уманец // Сб. трудов IX Международной НПК «Проблемы экономики, организации и управления предприятиями, отраслями, комплексами в разных сферах народного хозяйства» г. Новочеркасск: 2010. – 325 с. 

301. Быстров В.А. Влияние кризиса на оптимизацию численного персонала металлургического комбината./ В.А. Быстров, Д.А. Некрасов, Н.И. Новиков // Сб. научн. трудов «Вестник Кемеровского государственного университета» – Кемерово: КемГУ. –  № 3, 2010. – 262 с.  
302. Быстров В.А. Проблемы развития металлургических комбинатов и возможности снижения издержек производства./ В.А. Быстров, Н.И. Новиков, Р.С. Ермолаев, Е.В. Казанцева, Е.Ю. Внукова // Сб. научн. трудов «Вестник Кемеровского государственного университета» – Кемерово: КемГУ. –  № 3, 2010. – 262 с. (47-54).
303. Быстров В.А. Использование инновационных технологий для повышения эффективности производства проката / В.А. Быстров, В.И. Верёвкин, А.С. Борисов, Г.Е. Пузеева, Е.Ю. Внукова // Сб. научн. трудов «Вестник Кемеровского государственного университета» – Кемерово: КемГУ. –  № 3, 2010. – 262 с. 
Докт. техн. наук, профессор каф. экономики                               В.А. Быстров
PAGE  
28

