Современные методы структурного анализа в материаловедении
Список лабораторных работ.

Магистранты, 1 курс, 2013 г., осень.
1. Определение среднего размера зерна 

2. Определение степени дисперсности пластинчатого перлита
3. Определение объемной доли зерен второй фазы
4. Определение степени дисперсности пластинчатого перлита методами электронной микроскопии тонких фольг 
5. Определение методами просвечивающей электронной микроскопии параметров структуры материала с наноразмерными частицами второй фазы 
6. Механизмы упрочнения материала частицами второй фазы
7. Изучение дислокационной субструктуры металлов и сплавов. Классификация ДСС. 
8. Упрочнение материала при формировании дислокационной субструктуры. 

9. Упрочнение сплава в результате образования твердого раствора.

